INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPE

ONLY ONTHIS

TEGERA® 7390

Chemical protection glove, winter-lined, 0,4* mm (*chem-layer) PVC (Vinyl), fully
dipped, sandy finish, acrylic, fleece, Cat. Ill, blue, waterproof, for heavy work

EN 388:2016+A1:2018
EN S0 21420:2020 4131X

EN511:2006 EN511cl.5.2
121 Flexibility behavior (-20°C): Pass

EN511cl.5.4
Extreme cold flexibility (-50°C): Pass

ENISO 374-1:2016/A1:2018/ Type A
AKLMNOPT

@ EN IS0 374-5:2016

*Q

SIZE RANGE (EU) 9,10
BIOCIDAL TREATMENT Pyrithione zinc (CAS number 13463-41-7)

EU-TYPE EXAMINATION 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business
Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

ONGOING CONFORMITY CARRIED OUT BY 0598 SGS FIMKO QY Takomotie 8,
00380 Helsinki, Finland

UKCA-TYPE EXAMINATION
0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

UKCA ONGOING CONFORMITY CARRIED OUT BY
0120 SGS United Kingdom Limited, Rossmore Business Park, Ellesmere Port,
Cheshire, CH65 3EN, United Kingdom

0120

6 PAIRS

Made in Pakistan
[ H [ (ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS

NPOAYKUVS! COOTBETCTBYET TPEGOBAHUSIM TP TC 019/2011

<O BE3ONACHOCTI CPEACTB UHAVBUAYANBHOI 3ALINTb 1.
Limavagen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden c € 0598
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

Declaration of Conformity = www.ejendals.com/conformity

UK-IMPORTER

Ejendals Itd, Sweden House, 5 upper Montagu Street,
London, England, W1 2AG

EJENDALS AB

VHCTPYKLMA NO 3KCNAVATALVMW
CNEUNPUNKAULNA NPOAVKTA
TOAbKO HA 3TOW CTPAHUUE

TEGERA® 7390

MNpoTuBoXMMUYeCcKWe NepyaTky, Ha 3uMHell noaknaake, 0,4* mm (*chem-layer)

NOAMBUHUAXAOPUA (BUHUA), 06nmBka 100%, TekcTypa Tvna “necok’, akpua, hauc,

Cat. Ill, UBET CMHUIA, BOAOHENPOHMLAEMbIE, ANS TAXEAbIX PaboT

EN 388:2016+A1:2018
EN S0 21420:2020 4131X

EN511:2006 EN511cl.5.2
121 Flexibility behavior (-20°C): Pass

EN511cl.5.4
Extreme cold flexibility (-50°C): Pass

EN IS0 374-1:2016/A1:2018/ Type A
AKLMNOPT

@ ENIS0 374-5:2016
& X AR

CTUPKA HEMOANEXWMT  HEOTBEAUBATb  HEMNAAWTH HENb3A CYWNTh
3ANPELLEHA XUMUYECKON B CYWWABHON
CTKE KAMEPE

Mu oT ucTupanus

TH OT NOHMXEHHBIX TeMNepaTyp BO3AYXa

TXN OT KOHTaKTa C OXI\E)KAéHHbIMVI NoBEpPXHOCTAMU

By BoaoynopHas

K 50 ot kncnoT koHueHTpaumu ot 20 a0 50 %

W, 50 oT pacTBOPOB LWeAoYeit KoHUeHTpauum Boiwe 20 %

PA3MEPHbI PSA (EC) 9,10
BUOUMNAHDBIA OBPABOTKA LinHK-nupuTInoH (HoMep CAS 13463-41-7)

TECTUPOBAHWE NO CTAHAAPTY EC 2777 Satra Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

TEKYLLUIA MOAYAb COOTBETCTBISA D, NOA HABAIOAEHVEM OPrAHA NO
CEPTUPUKALMNWN 0598 SGS FIMKO QY Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland

C€0598

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
H [ NPOAYKUVSA COOTBETCTBYET TPEGOBAHMAM TP TC 019/2011 6 NaPbI

«0 BE30NACHOCTU CPEACTB UHAUBUAYANBHOW 3AWLMTbI»,

EJENDALS AB

Limavagen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax+46(0) 247 360 10

info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

AEKNAPALIMS COOTBETCTBUS = www.ejendals.com/conformity

TEST ACCORDING TO EN ISO 374-1:2016/
EN ISO 374-4:2019

Tested chemical Permeation level | Degradation %

A: METHANOL 3 -91
(CAS NUMBER 67-56-1)

K: SODIUM HYDROXIDE 40% 6 -7.3
(CAS NUMBER 1310-73-2)

L: SULPHURIC ACID 96% 4 2,7
(CAS NUMBER 7664-93-9)

M:NITRIC ACID 65% 5 50,1
(CAS NUMBER 7697-37-2)

N: ACETIC ACID 99% 2 9.8
(CAS NUMBER 64-19-7)

0: AMMONIUM HYDROXIDE 25% 2 20,3
(CAS NUMBER 1336-21-6)

P: HYDROGEN PEROXIDE 30% 6 3,2
(CAS NUMBER 7722-84-1)

T: FORMALDEHYDE 37% 6 -4,0
(CAS NUMBER 50-00-0)

PE3YALTATbI UICNbITAHWIA NO EBPOCTAHAAPTY
EN ISO 374-1:2016/EN 374-4:2019

INSTRUCTIONS FOR Use - CATEGORY Il
SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product. ‘.’,‘,‘;ﬁ“,{;‘:;gi:g‘,,’:ﬁ‘n’;:m
EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below for indi X=Not submitted to
the test or test method not itable for the glove design or material
Warning! This product s designed to provide: 016/4 016/425 a5
amended and brought into UK law with the detailed levels of However, that no item of
2 d cation mustalways be other highisk situations The
reflect the ac protectionin
factors influencing the performance uch s temperture, brasion, degradatin, tc.
hemicals and A: Methanol J:n-Heptane
A1:2018 icrooganis -ort :Teritlogyandperormance B cetone K Sodlm hydroxide 40%
requirements for chemica risks.
TYPEAB.C  R12015. Definiton of breakthrough tim irough e ane s o a4 26%
the glove palm (Lugm/cm?/min). Type A > level s met:
e e B S ova oS homcal T C»fvel
1 for 1 chemical. Fi 'O_Iuene )
[Permeationlevel [1[2[3] 4 } 5 } 3 } o
ABCDEFGHI | Minimum break- :
JKLMNOPST | through times (min) | 10|>30|>60>120)>240480)
Warning: EN IS0 374 T reflect the act protection in the workplace or the
between mixtures from

samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different f used in a mixture. It is recommended
to check that the gloves are suitable for the intended use since the conditions at the workplace may differ from the type test
depending on tempeature, abrsion and degadation. When used, protectve loves may provide essresistance 1o the dangerous
chemical due to ch hysical properties. M contact with the ch

may reduce the actual use time significantly. For corrosive et degrada(lun can be the most important factor to consider vien
choosing chemical resistant gloves. Before usage inspect the gloves for any defect or imperfections. For single use only. Degradation

is in punct after conti tact with . EN1SO 374-4:2019
Protective gl art ey
i i lism ri i i fungi-Pass
Warning: EN IS0 374-5:2016 be oratory d
&) S
VIRUS /
NOT TESTED
AGAINST VIRUSES
EN 1652: tion of material resistance he s - P: by liquid

chemical under conditions of continuous contact.
EN388:2016 A Abrasion resistance
! Blade cut resi
+A12018  C fear resistance

Max. 4 PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS. Protection levels
ax. j are measured from area of glove palm. Wamning: For gloves with two
Max 4 ormore ayers o of EN 3882016

D. Puncture resistance
€ CutResistance TDM Min. A; Max. F the Donot
EN15013997), use these gloves near moving elements or machinery with unprotected

555

. Impact Protection parts. For dulling during the cut resistance test, the coupe test resuits

are or e the TOM isthe reference
ABCDEF performance result
EN'511:2006 PROPERTY PERFORMANCE  Warning: EN 511:2006: i the glove consists of seperate parts which
NpoTecTUpoBaHHoOe XUMUYeckoe YposeHb o A. Convective cold Min.0; Max.4  are not permanently interconnected, the perfomance levels and the
BeUW,ecTBo Aer % B. Contact cold Min. 0; Max. 4 protection only apply to the complete assembly. EN 511: Care must be
C. Water penetration 0 (Fail); 1 (Pass) taken the correct gl
R _ user exposure. If not water proof, the glove may lose its insulating
A: METAHOA 3 91 propertiesifwet ENS112006 Annex B table B1 Shows varous parameter o e codiered. Stdiesve
(HOMEP CAS 67-56-1) ABC  established certain correlations between d the level of thermal i ired to protect in
cold conditions. The table given in Annex B of EN342:2004 is an example of such data.
. Y 0 ENISO AND TEST METHODS
K: EAKWW HATP 40% 6 -7.3 Finger dextrity test:Min.1; Max.5
. ~ FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page.
(HOMEP CAS 1310-73-2) If the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enfance the comfort for
special purposes - for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or
L: CEPHASA KUCNAQOTA 96% 4 2'7 too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.
STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C.
(HOMEP CAS 7664-93-9) INSPEC : racks tears, colour change etc.If the product becomes
damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disp Never use a damaged product. Wear (or
M:A30THAS KVICAQTA 65% 5 501 o enc e 0
. 3 permeation time). For more information contact Ejendals.
(H OMEP CAS 7697-37- 2) SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be
aﬂeﬂed by many factors, such as storage conditions, usage etc.
AND MAINTENANCE: Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Chemical gloves are not meant
N: YKCYCHAA KNCNOTA 99% 2 9,8 obeunthed
(HOMEP CAS 64-19-7) 0SAL: ,, according to local
allergy.
0: AMMUAYHAA BOAA 25% 2 20,3 ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitiv-
HOMEP CAS 1336.21-6 4 ity signs. For more information contact Ejendals.
( -21-6) LATEX FREE Oves Xino
P: NEPEKNCb BOAOPOAA 30% 6 3,2 BRUKSANVISNING - KATEGORI 1l
(HOMEP CAS 7722-84-1) SE FRAMSIDAN FOR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION
T: POPMANBAEMMA 37% 6 »4,0 Lés dessa instruktioner noggrannt innan du anvander produkten. Foks“z‘::&::‘::::z‘::m’:::fﬁ:
-00- FORKLARING AV SYMBOLER 0 = UNDER MINIMINIVAN FOR ANGIVEN ENSKILD FARA
(HOMEP CAS 50-00-0) X = HAR INTE GENOMGATT PROVNING ELLER METODEN INTE LAMPLIG/RELEVANT FOR PRODUKTEN

designats for att ge ifceras | enlighet med EU 2016/425, Kom dock ihdg att

ingen PPE-produkt kan ge fulstindigt skydd och forsiktighet méste alfid for
ituationer. for i

nétning, hogallaga temperaturer, degradation etc.

for under anvandning te

A:Metanol leptan
Lt Tyt SO T Tormelog ot ToHng A eI ENISO i rton Natriumhydroxid 40%
AB,C 374-1:2016/A1:2018. Deﬂnl ition for genomtréingning &r C A(ew““m L: Svavelsyra 96%

Luglevimi. yp A > ivd 216 kemialler yp B > M: Salpetersyra 65%

ttiksyra 99%
[Skyddsniva \1\2\3\4\5\5 lumhydror
m;::: ‘Hmm“ﬂ'ma'r (min) | } } })1 } } } I: Etylacetat T;Fnrmaldervyd;]’:
Varning: EN IS0 374-1:201 for faktiska

skillnaden mellan kemikalieblandningar och rena kemikalier. Den kemiska bestandigheten har bedomts under laboratoriefdrhallanden
fran prov som tagits frén hxndﬂa'an och avser endasmen kemikalie som testats. Resultatet kan bif ett annat om det handiar om
en blandning, Vi lampliga for eftersom forhal pa
abetsplatson kan skfa i ran yptestet beroende ' termperatur notrin och degradaton, Nar ydaehaniama har anvants fon
mot den farliga forandringar | handskarnas fysikaliska egenskaper. Rorelser, revor, gnidn-
ing, degradaimn orsakad av kontakt med kemikalien etc. kan minska den faktiska anvandningstiden vasentligt. For fritande kemikalier
kan degradation vara den viktigaste faktorn att ta hansyn ill vid valet av kemil Kontrollera att handskarna
inte har nagra defekter eller skador innan de anvéinds, Endast for engangsbruk. Degradation & den procentuella férandringen
punkteringsmotstandet uppmét efter kontinuerlig kontakt med testkemikalien. EN IS 374-4:2019

mot -Del5 fordringar vid risker
for mikroorganismer.
Varning: EN IS0 374-5:2016 tvérderats und och
avser endast det testade provet.
VIRUS/
& TESTADE MOT
VIRUS
N kemikalier - Del 1: Permeation av flytande
kemiska amnen vid kontinuerlig kontakt.
EN 388:2016 ing sma(s(and M

+A1:2018 2 gkarmotstand Min, O; ian a handsenshandfata, Vaming: i N SBG2016 A1 2018

5. Bumkteringomotsiand i o; Max. 4 Edllrresulaten for
Skarmotstand TOM (EN 1SG13997] e Ed

X,
F Sididsmpning, P=Godkind

coupe-t
ger prestandaresultat som anvands som referens. Endast for arbeten med

ARBCDEF pgarisk for ihakning,
EN511:2006 Egenskap skyddsniva Varning: EN 511: 2006: Om handsken bestér av separata delar
A Konvektionskyla sominte & permanent
B. Kontaktkyla och Skyddel endast for hela enhe(en EN 511 En bedémning med

C. Vattengenom- 0 (€j godkénd); g val av limplig
tringning 1(Godkénd)  handske. Om handsken inte ar vattentt kan den fororasina solrande
egenskaper om den bl vat, EN 511:2006 Bilaga B, Tabell B1 visar
ABC attta hansyn till. Studier har parametrar och den grad av isolering som

behdus for att skydda mot kyla. Tabellen i bilaga B EN 342:2004 visar exempel pa sédana data.



ENISO \LLMANNA KRAV OCt - METODER

Test taktilitet/finger-kansla: Min. 1; Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna fdljer kraven i EN IS0 21420:2020 om inget annat anges pa anvisningens forsta sida. Om en
symbol for kort modellvisas pa framsidan ar handsken kortare &n standarden vilket kan bidra til 6kad komfort vid t ex finmontering-
sarbeten. Dir finns ocks3 uppgift om smidighet (taktila egenskaper) vilket méts i skala 1-5, dér 5 & hdgsta nivan. Vil rtt storlek for
attuppna optimal sakerhet och funktion.

C ISPORT: torrt och mérkt i id +10° il +30°C.

FORE d Kontrolk hal, sprickor, revor,
férgforandringar etc. Om produkten skadas ger den inte optimalt Tapa (ellr t taget Byt
ut handskama regelbundet fér hyglenisk anvandning. for Vissa
Jemikaler har kortare permeationstid an ) Kontakta Eendals o iterlgareinformatin

hos materialet gor Dmduk(ens livsléngd inte kan bestammas

eftersom den beror pa ménga faktorer, bland annat \agmgs!uméllanden och anvndni
UNDERHALL: Anvind e kemialier el vassa oremal vid renorng. Kemikaeskydshandskar rinte mnade att tttas/

ateranvandas.

AVFALL: Handskar som kontaminerats tas om hand enligt lokala regler och rutiner.

Handsken innehéller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.
ENER: innehal for

kan bidra till alergisk reaktion. Om verkanslighet skulle upptrida
aubryt

LATEXFRI O X nes

E:E] kivTTéoHeeT - KATEGORIA Il
KATSO ETUSIVU TUOTEKOHTAISTEN TIETOJEN OSALTA
Lue ndma ohjeet huolellisesti ennen taman tuotteen kiyttoa, —VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
- ‘wwwielendals.com/conformity

SELITYS 0 = Al i i i f testattu tai testimene-
telma ei sovellu késineen rakenteen tai materiaalin testaukseen.
ote tu ant €U 2016/4

la esitetyila

on muistettava, et suojaimen kaytto ei voi taata téydellista suojausta ja siksi on
tanteille
iimaisevat uusien muista tilanteeseen
vaikuttavista tekijoists, kuten \xmpﬂtllam hankauksestx laadun heikkenemisesta jne.
Vaaralisitta 3 A Metanoli J:nvheptaani
AL:2018 z 053 1: Te"'""ologlan uor i : Natriumhydroksidi 40%
TYPEA,B,C . ENISO L: Rikkihappo 96%

Kemikaalien I3péisyaika

Tyyopi A > taso 2 kuudelle kemiaalile, Tyopi 8 > 13502
Tyyppi €
G 5 G Dietylami
ABCDEFGHI Tetrahydrofuraanis: Fluorivetyhappo 40%
JKLMNOPST :T,:r,',;')'" Iapa'syam >10/>30|>60/>120, >240{ >480| I:Etyyliasetaatti  T: Formaldehydi 37%

Varoitus! EN IS0 374-1:2016 Tamé tieto ei kuvaa suojauksen jatkuvaa kestoa tydpaikalla eiki seosten ja puhtaiden kemikaalien eroa.
2 otettuen ndytieiden pemneeua ja se on arvioitu

Se tarkistaa, ettd kasineet soveltuvat
kayumavkmlukseen koska tyspaikalla vaHnlxeval dosutact vowal uHa emawsel kuin lyypp\!es!auksen kana valimet lampGtian.

ENIS03745:2016 shrli ikali i i Teil 5

€N 150.374-5,2016 Der i urde unter L und
bezieht sich nur auf das getestete Muster.

VIRUS/NICHT AUF
VIREN GETESTET.

gegen hemikalien - Teil 1: Durchdringung
dur(h flussige Chemikalie unter der Bedingung des Dauerkontakts
EN 3 A Abriebfestigker HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN. Die

+AL2018 P Schaitt egtlgl‘(evt OMax e
5 et Min. 0: Max. 4 wammmmslﬁemandsmuhenmwZadelmehr&mchmngmmle
€ Schnitdiestigkeit TOM Min. A; Max. £ 388:2016 gslaufig
(eI 8135578 AuBenschicht Aufgrund d

‘wahrend des Tests auf Schnittfestigkeit sind die Ergebmsse n
Coupe-Tests nur Anhaltspunkte, wahrend das Ergebnis des TDM-Tests auf
ABCDEF der Referenzwert fir die Leistung

in der Nhe von beweglichen oder ungesicherten Teilen einer Maschine
verwenden, Einzugsgefah.

N 511:2006 beziehen

1 nur auf das Produkt,nicht auf einzelne

Teile des Handschuhs. EN 511: Bei der Auswahl des richtigg

); Handschuhs st Sorgfalt im Hinblick auf die spezielle Expnsmon

1 (bestanden)  des Benutzers erforderlich. Wenn er nicht wasserfest st kann der
Handschuh wen e nass wird, sine soleeigenschaften verren.

EN511:2006 Eigenschaft Leistung

B. Kontaktkalte
C. Wasserpenetration

ABC  EN511:2006 Anhang B Tabelle B.1 zeigt
Zusammenhange zwischen diesen Parametern und o Grd der tharmischen \sela(mn der fir den Schutz unter
Kalten Bedingungen erforderlich ist, aufgezeigt. Die in Anhang B von EN342:2004 aufgefihrte Tabelle st ein
Beispiel fir solche Daten.

Tesl TakﬁliﬁuFingersviuengemhl Min.1; Max.5
hen EN 150 214, Komfort, Passform und Beweglichkeit
Wenn auf der ‘Symbol fiir ein kurzes Monen

(Fmgerfemgkem falls nicht anders auf der
angezeigt wird, ist der Hand-schuh kiirzer als der Standard, w: ieter
kann. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Grofe. Prodite e entweder 2 locar ot 20 engsind schrnken die Bewegung
ein und liefern nicht den optimalen Schutz.

LAGERUNG UND TRANSPORT: gichs rocken und durkelin der Orginalverpackung bel <10C - +30°Clagern.

VOR GEBRAUCH PRUFEN: Prilfen Sie, dass der t. Wenn das
Produkt beschadigt wurde, wird es NICHT hutz ntsorgt werden. tragen
(und nicht gleichzeitig ausziehen). Fir Handschuhe Niemal

verwenden. Die Gebrauchsdauer solfte beim niemals > (Hierbei ist 2u beachten,
Kiirzere Durchdringungszeit aufueisen). Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.
RKEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien becingt dass die Haltbarket des Produktes icht festgelegt
werden kann, weil sie  wie etwal
TUNG: i hemikalien
benutzen. Handschuhe fiir den Umgang mit Chemikalien dir rden.
DerHandschuh entralt Naturkutschuk.der Alerglen ausisen ko,
ENTSOR ind, missen in dafr

oivat kaytss: nauur\a\er\ umweltschuugesmn emsurgt werden. )
niden fyysiset muuttuvat. Likkeet,kiinni jaaminen, heutt halt Risiko fir eine allergische Reaktion sein konnen. Nicht
heikkeneminen voi yhents todellista kéyttoaikaa i drkein zeichen von { h sein. Wenden
huomioon otettava lekua kun valitaan kemikaaleja kestavia kisineits. Tarkasta kisineet ennen kayttod vikojen tai vaumomen varalta. 2weifelsfall an Ejendals.
woron mitattuna jatkuvan LATEX FREE O X keine

1 1y
Kosketuksen kemikaalin jskeen. EN 150 374-42019

vaatimukset mikro-orga ral
Varoitus! EN IS0 374-5:2016 anvioity vain

VIRUS/EI TESTATTU
umuerN VARALTA.

a
esw |a(kuvassa kcske(uksessa
€N 388:2016

A Hankauskestavyys  Min g Max. g MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJARVAT KASINEET. Suo]:us!asm

r ¥ Varoitust:
isykestavyys
Chikatsuiajus B Mk d 2, EN 3882016 +AL2
E. Ionkeslavyys TDM Min. A; Max. F
(EN1013597) . oupe johtuen
Kaytettavin teranty\symlses\a TOM viltosuojatesti toimi paremmin
ABCDEF Jone osen nel trtumisveaan ki

EN’511:2006 Ominaisuus
A. Konvektiokylmyys ~ Min. 0; Max. 4 ei ole yhdistett
B. Kosketuskylmyys ~ Min. 0; mx 4 kuvastavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 4 Snpwan
C. Vedenlapiisy 0 (i lapaissyt); kisineen
1 (Lapxlssyl] esimymisanalyysJos kisin el e vestivs, 5o vol marana
menett eristysominaisuutensa. EN 511:2006 Liite B, Taulukko B.1

sisa o2

ABC parametreja on ilmennyt naiden parametrien vélinen
keskinainen i joka tarvi i. EN 342:2004 - fitteen B taulukossa on
esimerkkeja tallisista tiedoista.

ENISO - YLEISET 1A MAT

‘Tuntoherkkyys/sormindpparyys: Min. 1; Max.

SOVITTAMINEN JA KOON VALINTA: Kaikii koot tayttavit N 1S0 21420:2020 -normin mukavuuden, istuvuuden a tapuisuuden
osalta, ellei etusivulla Jos etusivlla on kasineen resori on normaalia lyhyempi. Kasine voi olla
mukavampi tehtess3 hienomekaanisia asennustita. Kyta vain sopivan kokoisia tuotteita, Liian Ioysét tai tiukat tuotteet estavt
likkeit eivatks anna optimaalista suojausta

VARASTOINTI JA KULJETUS: Séilyty +10-+30C.

KAYTTOA EDELTAVA Tarkast halkeilua, repeami ms-Vaurioftnut uote
yisikerrallaan Kayttoai yii

8tuntia,jos \ynyn Kysy tarvittaessa

listietoja Ejendalsita

voi marittaa siing uoksi, kosk monet

tekijat, kuten s3ilytysolosuhteet ja kaytts.
HOITO JA i

kemikaaleja tai
ole tarkoitettu pestavaksi

HAVITTAMINEN: i Kisineet

nén

joka v aiheuttaa al
Tama otka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Al kiyts tuotetta, jos
saat yliherkkyysoireita. Kysy tarvittaessa lisatietoja Ejendalsilta

waTeksivapA  [Jkyui Ker

GEBRAUCHSANWEISUNG - KATEGORIE 111
BITTE DIE PRODUKTSPEZIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfaltig durchlesen! :f"tl”""“"s‘”"-“““"c

w.ejendals.com/conformity

ERLAUTERUNG DER PIKTOGRAMME 0 = Unter der fir das vorliegende indi X= nicht zum Test
eingereicht oder Methode nicht fir den Test geeignet

inwei Produkt um 016/425 2ubi
aufgefihrt ie jedoch der Istandigen
kann. Bei dem Umgang mit i kot cer Anwenderimmer
groBte alten zulassen. L  immer auf unbenu

des Schutz kann auf Einflisse wie Tempevamr Abrieb, VevS(hIEIB usw.
erheblich abweichen.
ENIS0374-1:2016/ il ikali A:Methanol J:n-Heptan
A1:2018 Mikroorganismen - Teil 1: Terminologie und Leistungsanfor- B: Aceton K Na"iumhydmiﬂ 40%

Tvpe derungen gegentiber chemischen Gefahren. EN IS0 374- il

ABC 17016, Dirchdringungszelt er Chemikalie >30 Minuten 5 D onmtian
gegen:ypA> Stfe fir & Chemikalen Tip 8 Sufe2 ¢

fir 3 Chemikalen, Typ C > Stufe 1 i 1 Cher

L re 96%
M: salpemsaure 65%
lenstoffN: Essigséure 99%

| F: Toluen

MODE D'EMPLOI
CATEGORIE IlI
VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT

DECLARM’IDN DE CONFORMITE
v jendals com/conformity
nné

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPUCATION DES PIC 0= pour e risq o donr
Avertissement!Ce Dmdml estongupour ufmr Ia protection défi pourles EPI avec de performance
p élément de EPI ne peut fournir une protection complte et qul Coment e

il es niveaux
de performance concerent les produits 8 \Eta\ neuf. lls ne reflétent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail il &
finfluence dautres facteurs - tels que la température, fabrasion, la dégradation etc.
IS0 374-12016/Gant de protection contre e produischimiques A:Méthanol Kiydanyde de
L2018 - dangereuetes icoarganismes porte Termincogie B Acéone
TVPERB.C e eigencesde perfommance pour s isues chimaues. . Acetonle L A:lde sulfurique 96 %
ABC ENTS0 374 L2OIG/ALZ018 Temps de passage ede. i n

rta:TypeA> oDk
iveau 2 pour 6 Substances chimiques, Type 8 > niveau € Disulfure de N ique 9%

2 pour 3 substances chimiques, Type C > niveau 1pour 1 Carbone 0: Hydroxyde dammonium
Substance chimique F:Tolutne (ammoniaque) 25%
ABcDerGHI | Niveaux de 11203] 4| s | 6 | HiTetrahydro- (eau oxygénée) 30%
JKLMNOPST furanne oty
Temps de passage 1: Acétate déthyle  que 4
minimum (min) | 10|>30|>60|>120>240>480| ;1 peptane T mealdéhyde 37%
Avertissement! N 150 374-1:2016 Cette information ne rend pas compte de la durée effective de [a protection sur e lieu de
travai i de Ia distinction entre mélanges et éléments chimiques purs. La ésistance m..mq a 1é évaluée en laboratoire & partic
decrantlons peevés G  paunme seufeent etne vaut Que pout testée. Elle peut & e
vérifier g adaptés & utiisation prévue ca les conitions prévalant sur e liew
de i Dewent ffe du'test (tempé brasion, dégradation). Lorsqu'on les porte,les gants de protection
ésistants 3 la substance chimiq raison e ses proprieté
s, hages, les frottements, a dé contact avec chimiques et peuvent eduire
é Dans ele critere e plus
lmpunan(dar\s o cho degansrstants aux i i Avant isaion, examings s gonts o d decler e
n.U La dégradation est le pourcentage de changement en résistance  la
erforation s un cntac ot ave 1 substnce himiaue, N 56 37442015
artie 5
o des isques pardes mico organsmes:
Larésistance 3 la péné é1é évaluée en aboratoire et rest
Vol gt pou echantlon st
VIRUS/NON
TESTE CONTRE L5
€N 1652 de 4 la perméation par i P

Peméstion e un chdt i okl dans des conions de contact ot
EN388:2016 A Résistance 3 fabrasion M ANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIQUES.
+A1:2018 ésistance 3 la coupure M

€ Résistance 3 a dechi
D. Résistance a la perforation Mi
€. Résistance a la coupure TDM Mi

(EN1S013997)

Protection contre les chocs P = validé

Maan: 4. du gant. Avertissement! La classifcation générale EN 388:2016
2

Concemant Ié pendant e test.
ABCDEF indicatifs tandis que celui obtenu avec le TDM a valeur de référence.

mouvement avec des piéces non protégées.

EN511:2006 Caractéristique Performance  Warning: Les normes EN 511:2006 stipulent que sile gant est constitué
A.Froid de convection Min. 0; Max. 4 de plusieurs parties, non-connectées de fagon permanente, alors es
B.Froid de contact  Min.0; Max. 4 autout
C. Infiltration de I'eau 0 (Echec) 1 comme ensemble, EN 511 Le choix des gants devra faire fobjet dune

(Réussite) _attention particuliére, ceux-ci devant considerer \Expusmun maximale de
Iutlisateur énoncée dans Un gant non proprieté moillé,
ABC  ENSL1:2006: e tableau B1 de diftérents paramé

tabl des ordlatons entreces paramétres e m\a(mn mermlque requise pour assurer n protecton contre e frod
le Bde EN342:2004 s

N ISO M

[P [1 2\3\4\5\5

ABCDEFGHI | Durchbruchzeiten | ‘ Tetrahydrofuran ~S:Fluowasserstoffséure:
10/>30[>60|>120|>240|>480
JKLMNOPST | mind. (Min) Ethylacetat T: Formaldehyd 37%
EN IS0 374-1:2016 Di des Schut: den
Unterschied zwischen Mischungen und reinen Cnermiaien w\eder Die Chemi it wurde unter L

Proben geprif,dis it aus ot andTiche ntnommen wurden und beziet i nur auf ie getestete Chemicalo S ko be ot
Verwendung mit einer Mischung anders sein. Es wird empfohlen zu prifen, ob die Handschuhe fir die beabsichtigte Verwendung
geeignet sind, well die Bedingungen am Arbeitsplatz, abhéngig von der Tempsratur, Ahrleh und Degradation andersartig sein
kénnen. Wenn sie benutzt sind, kann der niiber gefahrlichen Chemikalien aufgrund
uriickgehen, Asscheien, Reben, Degradaion i dusch den

Kontakt mit Chemikalien verursacht wird, usw. kinnen die tatséichliche maximale Nutzungsdauer betrachtlich verkiirzen. Bei kor-
rosiven Cheikalien kann Degradation der wichtigste Faktor sein, den es bei der Auswah von chemikalienbestandigen Handschuhen
w it Prifen Sie die Hand der dung auf eventuelle Schiden oder Fehler. Nur zur einmaligen

der betreffenden

(hem\kahev 150 3744201

; Max. 5

LE: Toutes s tailes sont conformes & EN 21420:2020 en ce qui concerne le confort, Iajustement et la

dextérité, sauf mention contraire en couverture. Si e symbole « Modzle court » est affiché sur la premiére page, cela signifie que

le gant est plus court quun gant standard afin dassurer un meilleur confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux
les ou trop serré

spéifiques de précision. fune taille adaptée. Les produits
mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal.

+ Conserver les gants sec et sombre, de préférence dans lemballage dorigine, 3 une
(emyerature comprise entre 10° et 30°C.

Vérifiez que les gants fissures, de déch
pmdum est endummage il apporter pas une protection otimale et dot e enmme Ne jamais utiiser un produit endommage ou useé,
) a1a fois. Rempl hygiéniqu
dcl( é (Notez que la plupart i un é Contacter Ejendals
pour plus dinformation.
nunEE DEVIE: La ériaux utilisés produit ne permet p Ia durée de vie du produt car cellei
peu cteurs de stockage, I 3
SOIN EF ENTRETIEN:Ne pas by nettoyer les gants. Les gants de protection
atre éi ge.
étre jetés dans d ésigné: aux

Iégislations environnementales locales,
du des allergies.

e produit contient sactions all iseren cas
Contacter Ejendals pour plus dinfor
SANS LATEX Oout X non

EIE VHCTPYKUMS N0 3KenAYATAUMM - KATEFOPUSA 1l

VHPOPMAUVIO O NPOAYKTE CM. HA TUTVABHOI CTPAHULE

Mepen MCNOAL30BaHMEM NPOAYKTA BHUMATENLHO 03HAKOMBTECH C AGHHOW  AEKAAPAUMS COOTBETCTBUS
WHCTpYKUMeR B www.ejendals.com/conformity
NOACHEHWS K CUMBONAM 0 = HDKE MIH/MANGHOO YPOBHA YCTOMHMBOCTY K AAHHOMY PUCKY X= MOAENb HE
MPEALABNEHA M TECTA IAVI METOA TECTUPOBAHIS HE MPUTOAEH A AHHOI MOAEA
H0 EU 2016/425 (chopr 0 ypoBHaM
33WMNTBI CM. HIXE). , MOMHUTE O TOM, ‘o6ecneumTs
i

onacHbIMA

IPVASPXUBATLCS ND3BIN TEXHUKY GE30NACHOCTH

ENISO 374»1,2016[ MlepHaTKM, SAUMULZIOUIAE OT ONACHBIX XHHHIECKAX
Yacr

1:20:

K: TMAPOKCHA HaTPK 40%
L: CepHan kucnota 96 %
Aummﬂpnn M: A30THas KiCAOTa 65%

W TDeGOBaHMS K nepuaTKaM ANs sa\umhl OT XuMHYeCKIX
TYPER s.c puckos. EN IS0 374-1:2016/A1:201
NDOHMKHOBEHMR >30 MAHYT ANS: o ypoBens 2

6 XAMM4ECKYX BewiecTs, Tn B > YpoBeHb 2 Ana E  Ancnsn, 0: Arpadiian
3 KKK BUECTS, Tun C > yposeH 1 a5 1 meposa 8
XMMUHECKOrO Beujec F Tonyon P: Nepexnce BoAoposa
30%
necoerci | [1[2[5[4 d
forpriics) spem | 020l s6ols1. 3runauerar KcnoTa 4
[T e M M W § T ¢npnanwm37%
peaynpex szl N 150 374-120L6 33 WBEpHALR e OTRSXACT GAKTIESOR0 AUTIBHGCTo ST U ACTE o
pa3NIA MeXAY ‘B2t YCTORUBOCTE K Bam 5
By YAGEUE 10 POBav, COBPAMI & apCHY, 1 AT TEH eI T ADAMELITERsHo K APETECT OB
XAMAMECKUM BELIECTBaM, Pe3yNsTaTbl MOTYT OTAYATEC Tae chiec. VBeanTsea B
Tom, TaK Kak YCAOBWS Ha pAG04EM MECTE MOTYT OTAUHATES O
JCIOBYIA THNOBO0 MCNLTaHYA B TOM, AT K3CATCA TEMMEpaTypbl, UCTUPHYS U AcpaAaLUM, IpH UCIONS3082HUM 33U THblE
flepaaTki MoryT TOKOCTS K OMaCHbIM M U332 cooicTa,

e, oGAE, CTADRNAE 1 ACTPAAZT, BN KNTIXTON CUVECKM BCLIECTION W T . HOTYT TpABECTH ¢
[

ENIS0 3745:2016 ige kemikali i ismer - Del 5 Terminologi i f
risici ved mikroorganismer.
Advarsell EN IS0 374-5:2016 er bedgmt under
erkun relateret tl den testede prave.

VIRUS/IKKE TESTET
FOR VIRUSSER.
EN 1652 kemikalier: f
fydende kemiale uncerbetngelser med konstant kontakt
EN 388:201 . 4 BESKVTTELSESHANDSKER MOD MEKANISKE RISIC.
+AL:2018 B . 0 Ml k
5 Stiebes S :Maks-4 omrade. Advarsell For handsker et cllr e g hpelercen
E Smthes
Min. Hiks F N |5°13997 ydelsen i det yderste lag. | forbindelse med slovhed under test af
F.Stodbeskyitelse, " P=Godkendt  §eremoastand ertestmaskineresultatere kun ndiative, mens
TOM-skazremodstandstesten e referenceydelsesresultat. Anvend ikke
handskere ved bevzegelige maskindele pga. isiko for fastsidning.
Egenskab Ydelse i Indeholder sep
A Konvektionskulde ~ Min. 0; Maks. 4 permanent den del af produktet, vil ydeevnen samt beskyttelse
8. Kontaktkulde Min. 0; Maks. 4 niveauet kun henvise tildet fzerdige produkt. De forskellige
c ing 0 (Dumpet): i af flere dele, geelder
1 (Bestaet) beskytesesnveaueme{en 511 kun nér alle dele er samlet, EN 511
Der skal f d valg af velegnet handske. His
ABC  handsken Recervandiet. on en miste s erende gensiaber, i den e vid.EN S11:2006 Biog B
Tabel B1vi skal tages hensyn il tudier har pavi mellem disse

arametre og 2o grad af isoering, der ernadvendig for at beskytte mod kulde. Tabelent bilag B N 3422008
Ve eksempel pa sidanne data.

N ISO YTTEL NERELLE KRAV 0G
FingersidsfomemmelsestestMin, 1;Max.
PASFORM 0G STBRRELSE: Al storrelser overholder kravene i EN IS0 21420:2020 huis ikke andet er forklaret pa forsiden. Huis et

Yool for kot odel vises 3 forsden, o handsken krtere end sandardershuilket kan gve state oot ved ekserpevs inon-

Brug kun produkter Produkter, der enten er for lase eller for stramme begreenser bevzsgelsen
0g yder ikke det optimale beskyttelsesniveau
OPBEVARING 0G TRANSPORT: Opbevares bedst tart og markt | den oprindelige emballage og mellem +10° - +30°C.
INSPEKTION FBR BRUG: Kontrollé, at handsken ikke har huller, evner, slitage, farvezendringer osv. Huis produktet bliver beskadiget,
ydn de IKE den optle beskyvieiecesal aseres. Aniend aldig e besadige prodkt. Tog handsiane af ellerpa en ad e
Udskift timer (bemerk at

tid). Kontakt aena als |

crams kangonce BuiGope W“““”E‘"X X “‘Bﬂe“('ﬁ"’“ Xuraeckax oewiecrs HYLDETID: Beskaffenheden af de materialer, der bruges i dette produkt, betyder, at levetiden for produktet ikke kan bestemmes, da
FIRUATOK. MePeA HCONL30BIHHEM OCHMOTPUTE NEPHATKM Ha NDRAMET Ham den vil pavirkes af mange faktorer, sisom opbevaringsforhold,brug etc.
PRS0, PanOXErMe - 70 PPOUEHTHOR MGV JETOTMHBOETA X RpEKCrGI, KMEPER I8 PLEIEOG el skerpe genstande t rengaring, Kemikalie handsker er ke vaskbare
KOHTAKTa C XMMIHECKWM BELWECTBOM, MCNONb3YEMbIM AAS UCNbITakms, EN 1SO 374-4:2019
EN1S0 37452016 Nepuami o :Handsker,de e forurenet med ekl henhold ti d 3
e aeelENS0 7 S3016 Clomacrs £ powKTRoG HearocL 8 ARBTOpX eraderiampo o allergis reaktion. M3 fifeelde af
IPeAYnpeXA P - parop! overfalsomhed. Der kan uaeve behov for saeriig ana\yse og radgivning. Kontakt Ejendals i tvivistilfaelde.
VCOBMX W AGVKCTBTENSHA TONSKD NPAMEHVTENSHO K NPOTECTYPOBaHHOMY OGPaLY.
LATEXFRI O X ner
BUPYUMCNBITAHUS
HABUPYCI HE I:]:i:' BRUKSANVISNING - KATEGORI 11I
NPOBOANNM
EN 16523-1:2015+A1:2018: Onpenenerive yt'mwwantm MaTepana k NPOHUKHOBEHMIO XMM|ECKiAX BeLLIecTB —YacT 1. SE FORSIDE FOR PRODUKTSPESIFIKK INFORMASJON
yoro B ycnoBwx -~
EN388:2016 A Verohumsocrs K M(Yupanux:‘l g O:Marc. 4 AULATHbIE NEPNATKI OT MEXAHUMECKUX PCKOB. Les anvisningene ngye far du bruker dette produktet. 5“';sw‘x‘szfg‘l‘sl("o:'/':§“fmiw
. /CTOW4MBOCTS K nope3am, M. 0; Make. 05 HEKTHEHOCTHVaHEPSIOTEA 8 OGN . " -
L2018 ¢ yerommoocrs K paspoioy; M. 0 Maxc. 4 oo e i’ " FORKLARING A\ 0= Under for denne individuelle faren X= Produktet erikke:
D. VCTOH4MBOCTb K NPOKOAY, MuH. 0; Makc. 4 T nepUaTks
EE. clvsuaulu;gggb K nopesam TDM MU, A Makc. F - nepuaTok c AByMA U dmmm KOAMHECTBOM CAOEB testet, eller det er lkke re\evszor produktet
N KOMIeXCHAR KNACCHGAKALIAR, B COOTBRTCTBAN C et for  gi pes
!;: cToiy VAapHbIM AvpexTuBoih EN 3882016 +A12018, He o6R3aTENEHO nedenor Men sk at ingen PPE artkiel kon & at detalitid ms forsitighet vd eksponeng or arlge
XapaKTEDU3YET YPOBEHS IDAEKTUBHOCTI BHEWHErD Kjemikalier eller i andre erpaetnyttog fek
ABCDEF . Ha CTOKOX 4 hoy temperatur og degerasjon.
. P 3TOM TOKOCTE K ENISO 37412016/ Beslyteteshansker motfarige Kemikalier o A:Metanol J:n-Heptan
@paKTEPCTI. 1:2018  mikroorganismer - Del 1: Terminologi o ytelseskrav for Aceton jatriumhydroksid 40%
p i i acrein m AB.C mlske risikoer. EN IS0 374-1:2016/A1:2018. Kijemisk 9%
EN511:2006 CsoiicTeo IpdekTUBHOCTL inomtrengningstid >30 mmlm mot: Type A > niva 2 M: Salpetersyre 65%
A. KOHBEKTHBHbIA X0N0A Mk 0; Makc. 4 m:l"l'i'ﬂ‘;'f,;lgf B> niva 2 for 3 kjemikalier, Type C> . Karbnndlsulhd N: samksym 99%
B. KOHTaKTHbIli X0n0A Mk, 0; Make. 4 d 5%
C. MpOHMKHOBEHME BOABI 0 (Neromm)‘ 1 (roao) ‘ ingsnivs ‘ 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 P: Hydmgenperuksld 30%
€N 511:2006: ec our HacTei KoTopble He uMeloT Minste gjennomtreng-
RGeTaP o CoczMHENR AT € ATO YpOBES XCTHENGCT W SBUSATS IWMER T Tonck K A ABCDEFCHI | Minste Slenn e[, 10]30]>60/120240)450]etyicent  T-Formaenyd 37
JKLMNOPST | nings tid (min)
ABC  cGopre. EN 511. Mlepuakn creayer ¢
VX NDAMEHEHIS. 3TO NDOLIEHTHOE VZMEHEHUE YCTORMUBOCTH K NPOKORa 4-1:201 i jonen gi e denfaktske varghetena besky s p arbeldspassen e df-
FOHTOKTa CXUHIHECKA BRLIECTEOHM, MCONG3YRMHbIM A1 VCTITaH ENS112006.5 raWue B fra prover
e fra hinden,og Teaes b gt s Hekate Det o vaere annerides s det brkes enbanding Vianbefer
B3AUMOCR3b MEXAY STAMA (D2KTODaMU 1 YPOBHEM TENNOW3ONLIAW, HEOGXOAMAIM AAA 3ALITSI B YCAOBUSX. at du sjekker at seg for den , fordi fra testen med tai
HU3KVIX TeMnepaTyp. B TaBAVILE, NPUBEACHHOIA B NPUACKeHWH B AOKyMeHTa EN342:2004 npuBeaeH nputep mmwaw, i jon. Nar de er brukt ovemr ige kjemikal mnng[
NOAOGHbIX ABHHBIX. - endringer i de Bevegelser, frik: kan redusere den
ENISO W METOABI UCNbITAHAA betraktelig. Nar det gjelder i i de igste faktoren &
TecT Ha NOABUXHOCTL Nanbues: MuH. 1; Makc. For bruk mé& du for skader eller def mw Kun Degra-
PA3MEPbI: Bce pastvepsi CooTaeTcTayior AupexTvise EN IS0 214202020, 0nciBaiouLei HOpHe! KOrhOpTa, NOCaAKM dasmn er den prosenty ingeni i dit etter ! NISO 37442019
s ecnaTo He 1 Ha TUTYALHOT CTPAHULE. ECAV Ha TMTYNSHOT CTPaHALE W30GpaxeH ENIS0 37452016 mot farl er og mil imer 51 & Terminalog g idisesray for
CUMBOR YKOPC ii MoAeNY, ,4TO. p KOPOHE CTaHAGPTHBIX, U B HUX YAOGHEE BbINOAHATL paoum ‘mikroorganismerisikoer.
ONPEAENEHHOTD TIa, HANPHMED, To-HYI0 COPKY. HoCUTS nepuaTkin coreercr Advarsell EN IS0 374-5:201 evaluert under
TecHas, Tak v c i ypoBeHb samwbl relateres bare ti de testede pravene.
XPAHEHUWE U TPAHCNOPTUPOBKA: PekoMeHAYETCS XPaHUTL B TEMHOM M CYXOM MECTE B OPUrMHaNLHOM YNakoske Npi
Tevnepatype +10 - +30 VIRUS/IKKE TESTET
NPOBEPKA NEPEA UCI t: YoeauTecs, P OTCYTCTBYIOT OTBEPCTHR, TPEUMHBI, CeAbI U3HOCA,
V3MEHEHUR UBETa M . A, ECA POAYKT NOBPEXACH, it ypo u i ) EN 16523-1: mot. Kjemikalir - Del 1
cheayer Hi cn e D B flytende kjemikalie under forhold med kunﬂnuerllg kontakt.
FUTHEHIECKIX LERSX P He. o €N 3882016 4 Slitasjemotstand 10T
HEKOTOPBIX T8 MOXeET 8 Szrem i i I For EN 388:2016
Rivemots
O oo — . B Punkteringsmotstand M 18 glderresuatet for materie cr gt strkeste
UCNONS3083HHIA MaTEpUaN MOXET BAMSTS Proacrso hakTopos, o YCNOBMS XpaHEHWS M chonesosinm Aara EE Klzsremotst: RLMSE: el N g‘me Y slovhet under skizremotstandstesten, et
POU3BOACTBA YKa3aHa Ha U3ACNVM WAV Ha ynakoeke 8 chopmate (1) (MM, - Slagbeskyttelse  P=Passer er
YX0A M H i AN O4CTKV nepaTOK MlepiaTkn Ans ABCDEF pgarisko for og henge fast.
3AUUMTLI OT XUMUECKIX BEULIECTB HE NOAEXAT OUMCTKe. EN511:2006 Egenskaj Ytelse Advarsel! EN 511: 2006: Hyis hansken bestar av separate deler

Nep BewlecTaaMY, CreayeT
COOTBETCTBMA C MeC HopHaMA 1

KOTOpIA MOXET
ANEPTEHbI: Ao IPOAVKT COASPKAT KOMIOHHTo KoTOpHE YT

" .
A nepHaTok Apyrx
Kareropui, CPOK FORHOCTH U Xps ma Ka3aka Ha

VBABNMY VAV Ha YTIAKOBKe B (hopHaTe ri‘ MM,
He COAEPXMUT NATEKCA Oves K no

BRUGSANVISNING - KATEGORI 111
SE FORSIDE FOR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

N N p ; OVERENSSTEMMELSESERKLIERING
Lees instruktionerne grundigt, fer ibrugtagning af dette produkt. L wwviejendals.com/conformity

FORKLARING TIL PIK 0=Under iveau for den p3 fare X = ke send tl
tl provning i forhold materiale
er uduiet il at st 2016/42, med e dtlerece esutater vt necntr sk
dogaltd,at ntet PPE produkt kan yde 100 % beskytelse,og der skal ud ikalier eller
ed i risiko Niveaet fo kun epcler ke den
15050 A e3P, A G f e aKor et pEVIKEr 4aEie, S Lt g Gorying o5
IS0 3742015/ Besyreseshandse mod e emkaler o A:Methanol J:nHeptan
n i kemiske risic EN 50 374 112016/A12018. Kemisk oot e o e 40%
il kemisie is mis - Acetontt ¢
TreABC gennemtrzengningstid >30 minutter for: ype A > NEaU2 o pecroriy LSvouisyre 96%

D: Dichloromethan M: Salpetersyre 65%

for 6 kemikalier, Type B > niveau 2 for 3 kemikalier, Type C> ¢ corsonqiciiia  N: eddikesyre 99%

niveau 1 for 1 kemikalier.

— F: Toulen 0: Ammoniumhydroxid 25%
Gennemtrangning- ‘ 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘G'Dielhylamin P: Hydrogenperoxid 30%
sniveau
ABCDEFGHI | Minimum gennemtraeng- LEthylacetat  T: Formaldehyd 37%
o | ey >10/>30)>60>120|>240/>480)
Advarsell EN ISO 374-1:2016 Denne information afspejler ikke d for 4 arbej eller

differentiering mellem blandinger og rene kemikalier. Mads(andsdygngheden over for kemikaler er nedmm pa et laboratorium fra

prover taget fra handfladen og er kun relateret il det Denkan s den

Det anbefales at kontolere at handsken ef velegnet tl brug.eftersom betingelserne pa amqa;s:eae‘ kan afvige fra ypetesten

afhzengig af temperatur, sid: kan ved brug yde mindre r for

farlge kemikalier pa grund af andnnger f d fysise egenskaber. Bevagelser frton niching nedbrydnmg som mrévsages af

kontakt < kan I forbindelse med

vigtigste faktor at tage ned: overvejelserne ved valg af handsker, der er modstandsdygtige over for kemikale. Far handsken tages
for eller svaghedev Kun i den pr gi

efter ENIS0 374-4:2019

p
A Konvektivkulde ~ Min. 0; Maks. 4 som ikke er permanent sammenkoblet, gjelder ytelsesnivaet og
B. Kontaktkulde Min.0; Maks. 4 beskyttelsen bareforden komplette samiingen. EN S1L: Man m3
¢ « .

godkjent); T(Godklent) _ hanske, i Gen ke e vanntett, ken hansken miste sine solerende
egensiaper s uit EN 511:2006 Biag B, TabellB1 viser tas hensyn til. Studier har vist
trengs for & beskytte mot kulde. Tabellen i bilag

ABC

m diss

BiEN 342:2004 iser oksemple b ik dot
N ISO NERELLE KRAV G

Test taktilitet/finger-forlighet: Min. 1; Max. 5

PASSFORM OG STARRELSE: Alle starrelser er i henhold til kravene | EN 1O 21420:2020 til komfort, passform og bevegelighet, his

ikke annet er forklart pa forsiden. Huis det er et symbol som viser kort modell pa lursmen er hansken kortere enn standard starrelse

og kan ke komforten for spesielle forml som feks. ved Brul i Produkter som

anten ot forloe el or stiamime hommer bevegelsene og g ke best s beskynelse

LAGRING 0G TRANSPORT: Bar lagres tart og markt  originalemballasjen, mellom +10° - +30°C.

KONTROLL FBR BRUK: Kontroller at hansken ikke har hull, sprekker, ifter, endret farge osv. Huis produiet biir skadet gir det IKKE optimal

beskyttelse og ma derfor kastes. Bruk alc et skadet prodikt. Ta p3 (eller ) en og en hanske om gangen. Skift ut hansker regelmessig

for hygienisk > 8 timer. har timer. Huis du eri

il fonakt endals

i betyr at levetiden til produktet ikke kan fastsettes, da det

ange faktorer, slik
STELL OG VEDUIKEHOLD et b Kjemikaier eller skarpe. gmns(ander for & rengjore hanskene. Kjemikaliehansker er ikke beregnet
il vaskes,

AUPALL o com e omnert g klem\kaher mé kastes i é i tl
pistedet .
Fomponenter tegnpa

nypersensmwen et Yo eere behou fr eral analse o konsuhasion. Fui do r | i Kookt Eendals.
LATEKSFRI O B ke

POKYNY K PouziTi - KATEGORIE 11l
PRO INFORMACE SPECIFICKE PRO PRODUKT VIZ PREDNI STRANKA

PROHLASENI 0 SHODE
Pred pouzitim tohoto produktu si pozome prectéte tyto pokyny Ly wwwejendals com)/conformity
VYSVETLENI PIKTOGRAMU 0 = i D testu nebo
e testovac metoda nevhodnd pro navrh nebo materidlrukavice
Varovani! Tento produkt je navrzen k normé EU; Grownzmi vjkonnosti uve-
dengmi ni 7 7adna nemiz ochranu a pii vystavent

nebezpetnym (hemwkamm nebo mem situacim s vysokym rizikem je nutno vzdy dodrzovat opatrost.Urovné vykonnosu jsou uvedeny
m stavu a neodraze skutezné trvanf ochrany na pracovisti v disledku jinych faktord ovliviiicich vy
naprikiad lemmy, odérek, degradace materialu atd




ENI50374-1:2016/ é rukavi g ch A:Metanol J: ey
A1:2018 a As,l 1 n B: Aceton K: Hydroxid sodny 40 %
TYPEA,B,C ve ika. EN 1SO / C:Acetonitril yselina sirova 96 %
o trpd M: 65%
Typ A > Groven 2 pro 6 chemikali, Typ B > Groven 2 pro 3 i n
chemiklie, Typ C > drove 1 pro 1 chemikl ESvoubik  N:Kyselin octovd 99%,
o F: Tolue 0: Hydroxid amonny 25%
[Urovedi prosaknuti | 1 [ 2 | 3 | P: Peroxi 30%

Minimin{ doby
ABCDEFGHI | priniku (min)
JKLMNOPST

>10[>30/>60[>1.

H
I: Etylacetat T: Formaldehyd 37%

Varouanil EN IS0 374-1:2016 Tyto informace nevyjadfuii skuteénou délku u(hrany na pramw;u ani rozdily mezi smésmi a istymi
chemikaliemi. C 2 dlané a vztahuje se
pouze na chemikalie pousité pfi zkou;ce V pipadé poutiti (hem\kahe esmés se e it Doporutuje se zkontrolovat, 2da jsou
é k urcenému od typové zkcusky v Zévislosti na teploté, odén
a degradaci. Pfi pousivéni ohourit chranné rukavice kvull zménam tyzkiiich iastnostf ment{ ool prot nebezpetnjm
chemikaliim. Skute€na doba pouzivani mize byt avanim, odinim
kontaktem s chemikalifatd. V G
Gvahu pfi vybéru rukavic na ochranu proti chei

degrat f faktor, ktery je tfeba brat v
im. Pred pouzitim pmmennexe rukavice, 2d2 nemaji néjaké vady nebo kazy, Pouze
prc

AJUSTE Y TAMARO: Todos los tamaiios cumplen [a norma €N 50 21 comodidad, a inose
pégina. Sien la muestra el simbolo de modelo corto, el guante es mds corto que un guante

esténda, con e in de mejorar el confort parafines especials; por elemplo, trabajos de montaje d precisén. tlice tan solo

productos de la talla adecuada. Los productos q movimiento y no

proporcionaran el nivel 6ptimo de proteccion.

Amncsunmsmu v un lugar seco y oscuro, d paq La

entre

INSPEKI NANTES DEL USO: g rietas, desgartos, cambio de color, etc. Si el producto

6n 6 q 1o dafiado. Pongase (o

Cémbiese iodi garantizar 1a higiene. € tiempo de utiizacién nunca debe
quimicos tienen un tiempo de mis corto), Para obtener més

uperar que tener
informacion pongase en contacto con Ejendals.
VIDA UTIL: Debido a la naturaleza de los materiales utilizados en este producto no puede determinarse Ia vida Gtil del producto, ya
que se verd afectado por muchos factores, como las condiciones de almacenamiento, el uso, etc.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: L i

no deben \avalse

acuerdo con la Ieg\s\acmn medioambiental local
que

ocentech, méfend po Fisiy

pou;
chemikili EN IS0 374-4:2019 _ N, - inologie a bos:

tasts:
rovedeni pro rizika viivem mikroorganism.

Varouin N 180 374 52016 Otinost ros proazens bylahodnocena v aboratomichpodminkich  vztahuje

se pouze na zkouseny vzorek

VIRUS/
NEZKOUSENO
NAVIRY

N Stanoveni proti permeaci chemikaii - Cést 1: Permeace kapalné chemikie v
Padninkich talého krta
388:2016

ktu
A.Odolnost viiti odéru  Mi ,Max.4 ocHRANNeRUKA\/lcEcHRANIcIPkEDMEcHANchvMIRIzIKv,
+A1.zula B. nanlnostvﬁﬁ profezu Min. 0; Max.

[ puede provocar alergia.
No utilizar

n I
en caso de observar indicios de hipersensibilidad. Para obtener ms informacion péngase en contacto con Ejendals
SIN LATEX Osi B no

KAsUTUsJuHIseD - KATEGOORIA 111 ET
UKSIKASJALIKU TOOTEINFO LEIATE ESILEHELT

Lugege enne antud toote kasutamist kdesolevat juhendit hoolikalt.

PIL 0= X= i esitatud
po\nud kmda dlsalm vBi materjali jaoks sobilik!

VASTAVUSDEKLARATSIOON
b wwwejendals.com/conformity
6i testmeetod

C.0dol i Min, 0; Max, 4
5. 0dolnost vl propichu Min-0:Max 4 EN 3 3882016 +AL201 i wlennostpouthové sty Poa e
€. 0dolnost vii profezu TDM

Min. A; Max. F (EN 15013997) pouze vy wsledky
indrazim P=Uspé 8 6 ni. Nepouzive
ascoer P=Uspéch t etodou TDM : e
nechrénénymi eastmi
EN 511:2006 Viast vykonnost rovanil EN 511:2006: pokud se rukamce Kiida ze samostatnjch

nost
A Konvektivni chlad  Min. 0; Max. 4 ré nejsou trvale spojeny, u rouné vykonnosti a
B.Kontaktnichlad  Min.0; Max.4  ochrana plati pouze pro Gpiné seslaveny pmdukl EN S11: Pfi vybéru
C.Pranik vody 0 (selhani); sprané rukavice vzhledem k maximainimu vystavent uzivatele
1 (Uspéch) 2achovévejte opatrnost. Pokud ne Fukavice vodorsng, v mokrém
vu by mohla ztratit své izolacni viastnosti. Norma EN511:2006,
ABC  dodatek B, tabulka B.1 znzorfuje riizné parametry, které je nutno zohlednit. Studie prokzaly existenci pszy‘m
vztah( mezi t&mito parametry a trovn tepelné izolace, kter je nutna k poskytovani ochrany v chladnés
prostiedi. Tabulka uvedens v dodatku B normy EN342:2004 predstavie pikiad takouyh dat.

ENISO € - OBECNE POZ A TESTOVACi METODY

Zkouska obratnosti prsti Max. 5
MERENI A uRtevasuxus echny velikosti odpovidaji normé EN ISO 21420:2020 z hiediska pohodii velikosti a obratnos
pokud to neni uvedeno jinak na predni strance. Pokud j pro kratky model, rukavice je kratsi, nez
b ukaice, by poskytoala ep ot pout pro vt el napmklad piijemné montazni préci. Pousiveite pouze
produkty Produkty, které jsou pii pohyblivost
optimalni droveri ochrany.
PREPRAVA A SKLADOVANI: dea\né skladujte na suchém a tmavém misté v originainim baleni pfi teploté +10- +30°C.
KONTROLA PRED POUZITIM: Zkontroluite, zda na rukavici nejsou patmé otvory, praskliny, trhliny, zmény barvy atd. Pokud dojde k
poskozeni prodict, NEBUDE pvcduk( poskytovatoptingh funkdnost a el by byt akvidovin Ny nepoutiei poSkozeny produkt

esi podr

el iy plekrocit i Pro dals informace kontaktujte:

Jjalik kaitse EU2016/4
juures. Pidage siiski meele, et ikski eitaga i i
tuleks alati I naita tege-
fikku kaitse: i tegurid nagu kulumine, lagunemine jne.
EN IS0 374-1:2016/ i ikaalide ja mil ismic i A: Metanool K: Naatriumhiidroksiid 40%
A1:201 : Vadvelhape

kaitsekindad - Osa 1 Terminoloogia a toimivusnouded Atsetoon e 9

TYPEAB,C  seoses keemiliste ohtudega. ENISO 374-1:2016/A1:2018. . Atsetoonnitriil  M: ummasnknape 65%
Labi B P polia) (LUEM/ . D:Diklorometaan  N: Aadikhape 9%

e siisinikdisulfiid ~0: Ammooniumhiidrok-

o T € e 3, el

F: Tolueen siid 25%
[C aste  [1[2[3[4[5[6 |GDietiilamin P:Vesini i30%
Labiimbumiseks vajalik I | | H: inil 40%
ABCOEFGHI {min) + |>101>30)>607120>240>480) e
JKLMNOPST J:nheptaan
Holatus! N IS0 374-L:2016 See teaveei kejasta tegelikku kitse kestust t93keskkonnas ega ersta segusi ja putaid kemicaale.
Keemnilist on t Getud pr ning see it it tes-
i emiaoh, ke t pi i ida, kas kindad
sobiv tskoha tingimu 5l 86

ermeda tiiip katsetustest, Kasutamisel vGivad otseindad fikatste omaduste mutumee 6% utuda e stk
ontlke kemikaaiide suhtes. Lilkumine, rebimine, h6drdumine 2 lagunerine, mida pahjustab kokkupuude kemikaaliga ms vahendab

tegelikku p K te-

gur lagunemine. vigu el ole. Ainult ks kasutamiseks. Lagur\emme on

Iabitokeomaduste potsentuaaine muutus, mida maSetakse paras pidevatkokkupuudet vastava kemikaaigs EN 150 37442019
ja toimivus-

nduded seoses mikroorganismide ohtudega.
Hoiatus! EN IS0 374-5:2016 L on hinnatud puudutab
ainult katsetatud lii.

spolechost encas VIRUS/EI OLE
VANLIVOST PRI SKLADOVANI: tye nelze stanovit jeho trvanlivost pii TESTITUD VIRUSTE
sk\adovam, protoze bude ovlivfiovdna mnoha vakmry, napiiklad sk\adwanm\ podmmkam\. pouzivanim a VASTU.
lie ani p ostrymi hranami. Chemick isou urceny k prani. N maaramine kemikazlide 0sal
KVIDA(‘: Ruk: musibyt zlikvidovar vsouladu's mistni abitungimine pideva kontaktikorral,
legislativou tykajic se Zivotniho pmsv}e €N 388:2016 A Min. 0; Max. 4 MEHAANIL Kaitsetaset
je prirodni kautuk, Z N L +A1:2018 ; Max. § méddetakse kinda peopesa piirkonnast. Hoiatus! Kahe- i
ALERGENY: Tento produkt Slozky, vpiipade 3
Ejendal X F toimivust, Lo
NeoBsAHUJE LaTex [Jano  [X] zAony s samal aja ki TOM
! 0 X P=LEBItUd 5 kasitida vrdlustulemusena. Kindaid e tohi kasutada likuvate:
D:i:l INSTRUCCIONES DE uso - CATEGORIA 11l ABCDEF mehaanlste seadmeosade dheduses.
€EN'511:2006 Omadus KAITSEtase  Hoiatus! EN 511:2006; kui kinnas koosneb erinevatest osadest,
CONSULTE LA PRIMERA PAGINA PARA OBTENER INFORMACION ESPECIFICA DEL PRODUCTO A. Vastupidavus killmale Min. 0; Max. 4 mis pole jaddavalt iihendatud, kehtib toimivus- ja kaitsetase ainult
8. Vastupidavus kokkupuutele tervikule. EN 511: Sobiva kinda valimisel peab olema ettevaatilk ja
Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el pmdu(tu :em‘""od"l“ CONFORMIDAD kiilma pinnaga Min. 0; Max. 4 kaaluma maksimaalseid riske, millega kasutaja kokku puutub. Kui
expucnclou DE Lu P - por wejenda 5-‘“'“{‘:2:"“"" C. Veekindlus 0 (Puudulik);  kinnas ei ole veekindel, vib kinnas kaotada marjaks saades oma
p " v 1 (Pisav) " _isolerivad omadused. ENS11.2006 Lsa B tabels B1 on toodud
oc 3 ; e ABC tingimuste
P orcionar 3 protecc K vajaliku soojusisolatsiooni vahel. EN342:2004 Lisas B toodud tabelis on toodud selised nicisandmed!
in (N 150
nar proteccion completa, y siempre hay que actuar 6 icion a prod i 1 Max.5
deal Los nivel en perfect SOBIUS A SUURUSEDS Kl suurused vastavad mugavusesobivuse  ikuvuse o525 ENISO 21420 2020 stardarle ks
lugar de otros factores q comola temperatura a abrasion, la degradacion, etc. oolemagiud i
EN1S0374-1:2016/ Guantesde proteccénfenteaproductos uiricosy s Metanol J:nHepta Kindat iher Kancke Al Sobvs Suanseg otk g Bt v il oevad
A1:2018 q B K: Hidréxido de sodio 40% tooted piravad likumist ja e paku optimazlset kaitset.
TYPEA,B,C d= mndlmmnm  para riesgos ﬂwmm ENISO 374-1:2016/ c Acetonnnlo L: Acido sulfirico 96% A - Ideaalsed
travé A
hemikus +10°- +30°C
5E.i.',’:.i;’:%?::’é‘?ﬁ&?g;"f;’;‘t‘u,;&“;p'y?'Zvaﬁ E:Disulfurode  N: Acido acético 99% : Veenduge, et kindal poleks auk i, ebendeld, virvimuutustjne. Kehjstatud toode €| PAKU
carbono 0: Hidréxido de amonio 25% c[mmaa\sel kaitset i momu

F: Tolueno
[Nivel de i6 [1]2]3[4 56|
ABCDEFGHI | Tiempos de pen- 10p30) 1 ad : Tetrahi
JKLMNOPST | etracion minimos (min) |>240>480] |: pcetato de etilo

P:Pertxido de hidrégeno
s: Acido fluorhidrico 40%
: ido 37%

vilja itohik daid tunni (mBningate

lihem).( Ejendalsig:
SAILITUSAEG: Selles tootes kasutatud materjalide omaduste tttu ei saa toote eluiga tapselt mazrata, anaseda méjutavad mitmed
tegurid nagu holutingimused, kasutus jne.

Advertencial EN ISO 374-1:2016 Esta informacion no refleja la duracién real de fa proteccion en el lugar de
entre mezclas y productos quimicos puros La esistencia quinica se ha evaluado bajo condiciones de Iaboratorio a partt de muesras
tomadas Gnicamente de fa palma  tan solo Puede ser utiliza en una
mezca. comprobar que los dos para las condiciones en el lugar de trabajo
pueden variar de la prueba tipo en funcion de la temperatura, la abrasion y a degradacion. Durante el uso, los guantes protectores
pueden ofrecer menos resistencia a los productos quimicos peligrosos debido a cambios en las propiedades fisicas, Los movimientos,
enganchones, roces y degradacién causados por el contacto con el producto quimico, etc. pueden reducir significativamente el tiempo
de usoreal.Para productos quimicos cortosios, a degradacicn puede ser e\ fa(mr mis importante a tener en cuenta al elegi guantes

qumcos. & defecto o imperfeccion. Para
necaten ta degradaci oalor pm(hams és del contac
producto quimico anahzado EN IS0 374-42019
ENIS0 3745:2016 imicos y micr isn i 5: Terminologiay
Advertencial EN 150 374-5:2016 La 6 diciones

y solo hace referencia a la muestra analizada.

015+A1:2018: Guantes de proteccion frente a productos quimicos y microorganismos peligrosos; Parte 2: Determi-
nacién de la resistencia a a penetracidn.
EN 388:2016 esistencia a la abrasion Min. 0; max.

GUANTES DE PROTECCION FRENTE A RIESGOS MECANICOS.
+A1:2018 B Resistencia a los cortes es por| hoja ;nn 0; max. i " A

teravate | Kemikaalide
méeldud kindad pole pestavad.
KASUTUSELT KO! g visates
keskkonnaeeskiriu
ALLERGEENID: Antud Givad pol & 8 kid
iimnemisel. { Ejendalsiga
€1 51sALDA LATEKSIT  [Jian K el

HASZNALATI UTASITAS - I1I. KATEGORIA
LASD: TERMEKSPECIFIKUS INFORMACIOK CIMLAPJA

Atermék hasznalata el6tt figyelmesen olvassa el ezeket az utasftasokat. "'EGFE‘HGSEE' NYILATKOZAT
Ry www ejendals.com)/conformity

APIKTOGRAMOK 0= Aminima slattaz adot veszdlyre X=Nem teseiaiék vagy avizsgdat

médszer nem volt megfeleld a kesztyi ivitele vagy anyaga szempontjébal

Figyelmeztetés! Ezt a terméket a EU2016/425 dltal

Arra azonban mindig gondoljon, hogy a PPE egyik eleme sem nyuijthat te

anyagoknak vagy nagy kockézatd helyzetnek van kitéve A és nem tkrzika

befolyésold mint peldaul anomérséketa Kopés vagy a lebomids védelem alatt hatisdt

EN150374-1:2016/ VédSkeszty( veszel

A1:2018

rogalnmmghmmzagek é

C.Resistencia al desgarro -
§ Resenca 2 S aa MK 4, delguante, i TYPER,B,C \eljeslnmenylmve(elmenyekvegyl Kockszatokhoz ENISO . Acetonitrl
€ Reslstencia  os cortes TOM Min. A méx, £ ¢ M
Advertencial Para guantes con dos o més capas, la dlasificacion € Szén-diszulfid  N: Ecetsav 99%
F Jmeccmn frente a impactos P=Aprobado N 388:2016 i"g:!g;:lr Btipus > 2-es sz 3 vzgyl anyaghox, Cllpus S b O A iroxid 25%
ABCDEF odelac Por 4 i jsamt | 123 456 idrogén-peroxid 30%
P
e ABCDEFGHI ”'""“3"5 attoresi 0[>120|>240 >480‘ : Etil-acetat rmaldehid 37%
IKWMNoPST  |id6 (perc)
EN’511:2006 Propiedad Rendimiento - Advertenc X 51 « s €N 150 37412016 €2 azinformécdnem ikt tényleges videlem idStartamita unkahelyen, emelett
A. Frio convectivo Min. 0; m q e manerapermarente everékek és a tiszta o251, A vegyi ellendlé: Kordimények kbzott kerdlt
B. Frio por contacto Min. 0; m: 6 k\evleke\eire mzam\ag 3 tenyérnésablvett mintakon &5 oy tesatelt vegyianyagra. A kozull ek everécesetn et
C. Penetracién de agua 0 (suspensn), EN 511: Hay que tener culdadna\e\eg\rel guanis correcto respecto e a tervezett Kdriimények a humersek\m akopés
el ésaz é i ét61. A fizikai bevetkezd vltorisok mists
p moja. En ENS11 2B tabian1 (i ellendllésa a veszélyes vegyi i cSokbenher A mongatés horzsoloaes, errsies a
ABC dmet deb Hay estud h i 5 a tényleges hasznalati id6t jelentGsen csokkentheti. Mar6 hatast

P t frio,Enla tabla incluida en
el Anexo B de EN342:2004 hay n ejemplo de este tipo de datos.

ENISO C v PRUEBA

Prueba de destreza digital: Min. 1; max. 5

stb.

\lEgyszerek esetén az dllagromiss (degradici) a \eglnmnsahh tényezs s lehet 3 vegyszerdld kesztyG Kivalasztésénal, Haszndlat
it hiba va sairdssal szemben

Slendlés romisa s vlzsgal( vegyl anyaggal follépt flyamatos kapesolat srén mért seszalos vatasden,EN 150 37442019

ENIS03745:2016  Veéds) i veszél és mil i 5.6 srozasok &

i és|EN IS0 374-5:2016 A acio 3l Griumi ények kizott kerilt
értékelésre, és csak a vizsgalt mintéra vonatkozik.

VIRUS/VIRUSOKRA
e Teszrer,
yszerek dthatolsaval szembeni

Veg) 1. rész: Folyékony vegyszer
a(ham\asa folyamatos kapcsolat ese(er\
EN 31 16

653 .0;max.4  VEDOKESZTY(U MECHANIKAI KOCKAZATOK. A

+AL:2018 B Vogassal Slemhg"’ E"E"a"aspl -0 f'ag;‘(g vedelmi szinteket a keszty( tenyeér részén mérik.
s Sl . G €N 3882016

§assaaé S2embent e TOM i & ma. £ AL :2018 szerinti dtalénos besorulas nem feltétlenti

Pradédami naudoti $j gaminj, atidZiai perskaitykite instrukcija. f';wﬁfﬁg';‘::’fmmw

emiau, neg
metodas netiko pirstiniy modeliui, medziagai

del emoni ) lygmenis
rasite Zemiau. Vis délto Kad jok reikia biti atsargiam,
i
Jie nerodo tk vietoje dél ity jtaka daraniy
veiksniy, pavyzdiui, temperatros,trinties, suifimo i kt.
ENISO 374»1.2016[ Apsauginés pirstinés nuo pavojingy chemikaly ir A Metanolis ¥ Natro hidroksidas 40%

mikroorganizmy. 1 dalis. Terminija ir B: Acetonas
eeaBC siaos characeristiy relkalavima ENISO 37412016/ - . Acetoitas M hasto mgs“s 65%

N D >2
“Uiedes alen vedelem ¢! Btipas > 21 isa P b2 oms, C tipas > 1 lygis
° tesatsorinbekivetkezd (ampu\as ese«ebep alowe b :m"el "v‘ge e e ipa: Ngl & Touenas ;n\!:ndemlm pemksms
ABCDEF " - - —
fedeen akatészekkel it gépek kizelében ‘ el 17 3 415 6 e o
- . — ABCDEFGHI | Minimalus prasisk- Etilacetatas rigsti
EN511:2006 Tulajdonsig EN 511 JKUMNOPST | verbimo laikas (min) |>10]>30|>60120>2401>480) | 1epyanad e akdondas 37%
A. Araml6 hideg Min.0;max.4 il melyek nincsenek tarts: é
8. Erintkezs hideg  Min. és avédelem csak a teljes egységre vonatkoznak. EN 511 374-1:2016 jetoje ar misiniy
CVizbehatolisa. O (nem felalt A nmogilel Ch tuose tk S delno, i susijes
meg): 1 (megfelelt) éget An h dziaga. s gal skirt: s i pirstinés yra
e e é A; EN§1‘ liéklet B.1. naudojimui, kadangi i skirtis nuo testo ti 32 16 ratdrg, nudilima ir N
ABC i Vizsgalatok ines pirs ati mai i ziagai dé Judesiai, dhéskima,
ideg ki éges h: é llyen adat 4 nutrynimas, riagai t.t gall & Dirbant
tablazataban, R ) cheminémis medz\agumls. i i b iksnys,  kurj bi i i 2
ENISO VEDGKESZTY( - ALTALAN €5 VIZSGALA pirstines Prie 20 Tik uirima
teszt: Min. 1; max. 5 i i 7 ENIS0 374-4:2019
ILLESZKEDES ES MERETEZES: Az Gsszes méretaz EN IS0 2 kényelem, 5 5 dalis. Terminija ir apsaugos nuo
portdt hanins més lapon. Ha a rovid Sluma léthaté a i akk rakesllyu esyszabuinyos

2ty i fino
meglsle\u méreti terméket haszndljon. A til laza vagy til szoros termék korldtozza a muzgasban ésnem
védelmi szintet.
TAROLAS €S SZALLITAS:
ELLENORZES HAszuAurr ELOT
Ha a termék me

rosftja az u;mmans

térolands +10°C és +30°C kizott
lendrizze, hcgyakesnyun e thatoce Iyukak, repedesek szakadisok, szinelviltozs st
Gt optimalis védelmet, ot temélet Egyszere

csak egy kesztydt viselj vegyen le). A igiénikus hasznlat érdeke! Ahaszndlati ids
(vegye figyelembe, hogy egyes vegyi anyagok rovidebb athatolasi mwelrende\keznek) ot

informéciokert vegye fel a az Ejendals valll

€L Atermé anyagok természetébl addddan a termék élettartamit nem lehet meghatarozn, mivel

szimos tényezdnek lesz kitéve, mint példéul (amlasl kuru\menyek hasznlat stb

GONDOZA! (i tisztitdsara. A ké

nyjté kesztytket nem szabad kimosni
ARTALMATLANITAS: A vegyi anyagokkal szennyezett kesztyiket az erre a célra kijelolt tartalyokban kell elhelyezni, és a helyi

AkesztyG termeszetes gumit tartamaz, amely allergiat kozhat
imelyek allergids reakcik potencidlis kockazataf &k Taléraske-

regye fel i

LATEXMENTES |:| 1ceN  [XININes

1sTRUZIONI D'Us0 - CATEGORIA 111 IT
PER INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PRODOTTO, VEDERE LA PAGINA ANTERIORE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utlhzzare questo prodotto.
PITTOGRAMMI 0= ioni per il pericolo ind
metodo di ione oil
Attenzione! O e i €U 2016/425, coni lveli dettagiiati di
&ingrado di

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA|
oy v ejendals.com/conformity
o Gato X=

arischil

I qualila temperatura, Fabrasione,
Ia degradazione, ecc.

N |su 374-1:2016/ Guanti di protezione contro sostanze chimiche e micro- etanolo J:n-eptano
1:2018 i

Ispéjimas! EN 150 374-5:2016 At i I ir yra susijes

tik su testuotais meginais.

SU.
€N 16523-1:2015+A1:2018: Medziagy atsparumo chemikaly sunkimuisi nustatymas. 1 dalis. Skystujy chemikaly sunkimasis
nuolatinio salyio salygomis.
EN388:2016 A Atsparumas trinciai Min,
imui

aks 4 o APSAUGINES PIRSTINES NUO MECHANINIO POVEIKIO. Apsaugos

B. Atsp: u ; Mak
€ Atsparumas plysimui Min,0; Mas. 4 ! it o

tsparumas pra al
€ Alsgwarumis)lmovvmul oM Wi A ks £

Atliekant atsparumo jpi s testa (atbukinimas), COUP testo

- Apsauga nuo smagiy, P=Tinkama rezultatai yra tk orientacinai, 0 TDM atsparumo jpjovimams testas
ABCDEF , "
ENS11:2006 Saube Savybés i 511:2006; irstines sudaro atskiros dal

A Konvelciniam Salcui i u Maks. 4 niraviena nuo Kios neatskiramos, charaktersiy eia wapsauga
B. Kontak taks. 4 galioja tik visam komplektui. EN 511: Ypat atidziai reii mas
C.Vandens skvevhlmulslﬂ [netlnki] pirStines, esant maksimaliam pavojui. Pistinés suslapusios gali et

k) savoizolachysavybiy 05 néra atsparios vandeniul ENS112006 B
priedo B vairs parametrai, | tam tkras sasaias tarp
ABC minés zoliacijos lygmens o ot EN3422004 8 priedo lenteléje

ir3
pateiktas tokiy duomeny pavyzd)
EN IS0 21420:2020 APsAucmEs PIRSTINES. BENDRIE)! REIKALAVIMAI IR BANDYMY METODAI

organismi pericolosi - part inologia e requisiti i
TVPEA.B.( prestazione per i rischi cnumn EN 1503741 2016/A1:2018.

cetone
Acetonitrile  L: Acido solforico 96%

guanto (lugm/cm¥/min). Tipo A > livello 2 per 6 sostanze
chimiche, Tipo B > lvello 2 per 3 sostanze chimiche, Tipo C >

Disolfurodi  N: Acido acetico 99%

Pirsty miklumo testas: Min. 1; Mak:
TINKAMI DYDRIAL: Vs dyciial afiris N 50 2142022020 patoguma,tinkamumo i ity miklumo rekaavimus jeigu pirmame
puslapyie néra kitaip numdy(a D simbolis, tai3i pirStine trumpy standarting
am, kad i pavyzdi montavimo darbus. Dévekite tk tinkamo
7 P per Stinés vardys judesius ir apsaugos.
: Geriausia lakyti sauso mamsm]e ] 10°iki +30°C.
PRIES NAUDOJIMA iyl itrokimy i wmn iy pan. zeist
lis & 0
i iaria, Pirtiniy la syt i i, kad kai kuriy
2 S yra trumpesnis Daugiau nformacios gausie susisieks su fendals

TINKA i audojamos med itaka daro jvairs

veiksniai, pyz. laikymo salygos, naudmlmas irtt

livello 1 per 1 sostanza ct carbonio ISMETIMAS: Chermi z iter 3 atina i i E
[Givello di F: Toluene 3 vl ke li i ale
2 BEEDS ietil V Nenaudokite,je oda abai jautr. Daugiau
ABCDEFGHI | Tempi minimi di 30/>60)>120)>240p480| 5t Acid .
JKLMNOPST (min) | | 1 37%
BE LATEKSO Ore Kne
Attenzione! EN ISU 4-1:201 la durata osto di lavoro o la differ-

enziazione le e prodotti chimici puri. L lutata i condizoni i mbortoro da camponipeleati
soltanto da\ pa\mu esi rllEHS(E esclusivamente alla Susianza chimica provata. L'esito pud essere diverso se usato in una miscela. Si
i guanti siano adatti al TeCondzion s oo i v possono Giere ol o
ditesta temperatura, e utilzzati, | guanti fornire una minore
delle varadon delle popitsfiiche M iment, ingombo,segament, degado

causato dal contatto con sostanze chimiche, e« Per
chimiche corosie I degraceione pubessee il ot i impornte @ mnildevave quandu siscelgono guant e Dmdum
himici ispezionare | guanti per
alla perforazione ot fa

d I Soslanzs

UETO3ANAS INSTRUKCIA - IIl KATEGORIJA
LAI UZZINATU STKAKU INFORMACI|U PAR IZSTRADAJUMU, SKAT. PIRMO LAPU
ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

Pirms izstradajuma lieto3anas ripigi izlasiet S0 |nslrukclju L wwwejendals com)conformity
a e X=nav

PIKTOGRAMMU SKAIDROJUMS 0 = zem minimala
fesniegts testaanai,vai ar testaanas metode nav pieméfota cimdu uzbivei vai materizlam
€U

chimiche. EN ISO 374-4:; 2019 nurad’n zemak Tomsr nemiet vér, ka lividuala: nodrosi a( dzibu, tadé), sa:

ENIS037452016 i protezi i ismi pericolosi- parte 5 Terminologia e requi K itam a aciam, i jaieve i Enort Jaumam,
di prestazione per i rischi da microorganismi. nehe\mlem a e neatspogulo ilgumu darba vieta citu faktoru del, kas ietekme ekspluataciias
Attenzione! EN IS0 374-5:2016 La resistenza alla penetrazione & stata valutata in condizioni di laboratorio e eram, temperatra, nodil let t.
i riferisce esclusivamente al campione sottoposto a test. N |§J 374_12015’ Cimdi aizsard: A: Metanols J:n-Hept

mikroorganismiem - 1. dafa: terminologija un izp 8: Acetons o hoksids 0%
VIRUS/NON wpuu rasiva atieca uz fimisku pdaudefumu. EN 150 C: Acetonitil L Serskabe 96%
TESTATO PER | 37412016 dalulaika e o
VIRUS. in). A tis > 2. i i

del le all sostanze chimiche - parte 1.
foni di contato continuo.
‘GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO | RISCHI MECCANICL.|

Permeszionediscstae chiniche qude i onds
EN3882016 A
+A1:2018 c‘Re stenza allo sirappo Hin. 0 Fiax. 4

istenza alla perforazione Min. O; Max. 4
Resitanza i o da tama TOM Min & Mox.F et wmp\esslva Gl noma EN 3662016

3ana (.
e, Bps > 3 menis 3 ki , Cips > 1.
iela.

fimenis 1 Kimiskai

\Caurs'sanasrmems\1\2\3\ 4[5 | b idrofurans S: Fluoradenrazskal
ABCDEFGHI rl: Te e 3 ra
s ll::zlslr[\;lﬁ:; mklusanas‘)m‘>3o‘>50‘>1zo‘>z4o(>“0‘ LEtlaacetats T Formaldehids 37%

F:Tolugns 0: Amonija idroksids 25%

&
{EN 15013997

N ororine da impatto idind 37412016 Sinformich ilgum darba viet vai maisumu un tiu vielu
P strato estemo. PEV la smussatura durante il test di resistenza diferenciaciju. oteikta kas nemti tikai no delnas, un attiecas tikai uz testéto kimisko vielu.
ABCDEF altaglio, test Raditajs var atSkirties, ja viela \zmanmta ma\SUuma \elel(ams parbaudt, vai cimdi i piemeroti paredzétaja lietojuma veidam, jo apstakii
diresistenzaal taglo TOM e nsunm di atites o ta test G Kt mazak
izturigi pret bistama @ TpaSibu zmainu el Kustibas, aikersands, berzeSana, sairsana, ko zaisiusisaskare ar
_ conpartinon prot Kimisku vielu u. var bitski samazinat fakisko ttieciba u am Kimiskam vielam sairSana var biit
EN511:2006 Propreta Prestazioni  Attensonel N 5112006 5e1 guanto & composto da parti separate faktors, kas janem vérs, gl & . Pitms lietosanas, parbaudiet, kadu defektu
A.Freddo convettivo  Min.0; Max. 4  che non sono interconnesse in modo permanente, i livell di prestazioni Sairdanalr kas noteikt] pc Kimisku velu. NS0 374-4:2019
. Freddo daconatto Min.0:Max. 4 2 protezone valgono solo per finseme completo €N SLL i ceve ENISO 37452016 Azsargeimdi pret Kimiskim viel " fem_5. do: "

acqua 0 egliere il in
ici i Gellutente-Senons
il guanto pud perdere le sue proprieta isolanti se bagnato. La EN511:2006 annesso B tabella B.1 mostra vari
Gl studi

ABC  parametrida prendere in 2 questi Darameul elllivello.
diisolamento termico proteg, difreddo. La
& un esempio di tai dati.
ENISO 1€ METODI DI PROVA
Test di destrezza: Min. 1; Max. 5
VESTIBILITA € TAGLIE: Se non pagina, allaEN IS0 214202020
per comfort, vestibilita e d sulla prima pagina & imbolo di il prodotto & pis corto di un guanto

standard, al fine di migliorarne la comodita per scopi speciali, ad esempio lavori di montaggio di precisione. Indossare solo prodotti
della taglia corretta. | prodotti troppo larghi o troppo stretti limiteranno il movimento e non forniranno il livello ottimale: d- protezione.

: Le condizioni di ideali sonoin un
orginale tra +10°C e +30°C
'US0: fori, crepe, strappi, cambis Seil prodotto
fornira la pi Indossare (0
smavxm euantunoala vota Per u igi it i Il tempo di
o un it Per maggiori Ejendals.
DURATA DI CONGERVAZIONE: L patin ot morerat i
,in quanto verra fattor, quali le condizioni di utilizzo, ecc.
taglienti per d

CURA
ad essere lavati,

Ilergiche. Non usare in

3. Per maggiori i i
SENZA LATTICE [ si Xino

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA - 11l KATEGORIJA

DAUGIAU INFORMACI|OS APIE GAMIN] RASITE PIRMAME PUSLAPYJE

ridingjums! Tikai vienreizéjai lietosanai. EN ISO 374-5:2016 Caurlaides pretestiba noverteta laboratorija un
attiecas tikai uz laboratorijas paraugiem.

-1. dafa: ¥id

 Nodiumizturoa Wi, 0;oks. &

8! Noturiba pret iagriezumiém Min.

(D "2",’,’,‘%2 B Fin, Maks 4™ " ona, Brdinsjumsl Divu vl vairsku Sl cincem

€ Notina Bt egresumiem 10/ Min. A Faks. vispaiga EN 3882016 +A12018 Kasfaia e venmer
 Nisardziba bret trecieniem P=Atbilst

CIMDI AIZSARDZIBAI PRET MEHANISKIEM RISKIEM.

pargrietanas pretosands spajas testa \alka izturibas testa
rezultati i tkai orientelosi, bet rezultatitestesanas metnde\ auduma

ABCDEF

rezultati. Sos cimdus nedrikst lietot blakus kustigiem E\Emenllem vai
e a1 nesizargitam dalan.
120

EN511:2006 Ipasiba Ekspluatacijas ipasibas
A. Vispargjs aukstums Hm u Maks. 4
B. Tiess aukstums Mi s,
c H D(nezld )1 (izd)

5 S
T attecas thai uz viu salko zstadsumu EN 511 I g

amitrinot cimdu, tas
var zaudt izolejosas ipasibas, Standarta ENS11:2006 Plellkumz Btabua B it noradit vairski parametri kas i janem
ABC vera.
aizsardzibal aukstos apstak 04 pielikuma B tabula i & piemérs.
ENISO IMDI - VISPARIGA it G METODES
Pirkstu kustiguma tests: Min. 1; Maks. 5




IZMERI T 1ZVELE: a vien i 1ap nay noradis savadak,vis zmerl atbilt standartam EN 150 2144202020 attectb uz
ke Ja pirmaja apa i red Ja simbols, tad cimdi i is3ki par standarta

nmmem Iai palielinatu omoru Tpasiem mériem, pieméram,
Prak valigi vai parak ciesi zstradajumi

darbiem. Java\ka izstradajums.

ENIS0374 A: Metanol J:n-Heptan
A1:2018 cnemlcznyml i mlkmnrgznlzmanﬂ = (Zg§t 1 Termlrmlwg]x B: Aceton K: Wodorotlenek sodu 40%
TYPEAB,C 13 wymagania dotyczace ryzyka chemicznego. EN ISO Acetonitryl  L: Kwas siarkowy 96%

mkawlcy (1 ugm/cm?/min). Typ A > poziom 2 dia 6 substandji

UZGLABASANA UN TRANSP : [uzglaba Sausa un tumsa vieta ai a 3o +10° fidz_+30°C chemicznych, Typ B > poziom 2 dla 3 substandii chemicznych, E DW“"“"““ K octowy S0 5%
PARBAUDE PIRMS IETOSANAS: Parbaudict a s pisums citu bojajumu.  zstradzjums Typ C > poziom 1 dia 1 substandjichemicznej jorotienek amonu
tiek bojats, tas al un tada| ir jai a [Poziom T (1123145716 F Toluen & Ll;:isle"nlzkr::::;;u 30%
cimdus s vinam Higensa etoSan et nomaiict s Tetofona ks nedictprsnegt h(emiet v, doim i : g
imiskam vielam r inaty s ar Uznémumu “Ejendals’, ABCDEFGHI ;"';‘e";‘;:gy‘"“f:; 510/>30/>600>120/>240 >43n‘ H: Tetrahydrofuran rowy 40%
3 3 mantoto aluTy nozime 1o, ka 8T produkta kalposanas laiku nevar noteikt, jo to JKLMNOPST : 37%
al a xuns(anqarm chemicznymi w postaci czystej. Odpornos¢ na substancie chemiczne jest ukvexlana w warunkach

nav paredzéti mazgasanai,
UKVIDESANA: A kimikaljam piesamoti cimal i jaizmet Sim mérkim paredzatajos konteineros,te r jalikvide saskan ar vietejiem tiesiou
aktiem vides aizsardzibas joma.
(lmds samr dabisko kaucuku, kas var izraisTt alergiju

mS Var saturet vielas, kas var izaisit lietot jair
pazms Lai uzzintu varak, sazineties ar uznémumu “Eiendals”

NESATUR LATEKsU [] 1A Xne

GEBRUIKSAANWIJZING - CATEGORIE 111
ZIE VOORPAGINA VOOR PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt. CONFORMITEITSVERKLARING
b www.ejendals.com/conformity

VERKLARING VAN DE PIC Onder het
Nietonderviorpen an de tet of tstmethode s et gesckt oorhetantwer ofmaterza van dehandschoen
Dit product €U201
Houd echer atid in g geen enkele PBN-item volledige be-
hemicalién of
et eenhoogfc. D restatieniveats 2 voor e prodctonineumstat enkomen it reen met de werkeljke beschernings:
duurop plek als g
o Kehetond J:nheptaan
r smen - Deel 1: Termi P Natriumhydroxide 40%
isen voor ENIS0374 c Acelumlnl L Zwavelzuur 96%

cme/min). Type A > niveau 2 voor 6 chemical  Dicloormethiaan M:Salpeterzuur 65%

> niveau 2 voor 3 chemicalién, Type C > niveau 1uoor 1 & 2Wavelkoolstof N Aziinzuur 99%

chemiache stof Eloucen * CAmonkunhydodde 25%

[Permeatieniveau [ 1234 [ 56 | : 0%
ABCDEFGHI | Minimumdoor- ‘>1o‘>3o‘>su‘>120‘>240‘>435‘ LEtylacetaat  T:Formaldehyde 37%
JKLMNOPST (min)

ENISO 374-1:201 niet van heschermmg weer op de werkplek of het
verschi tussen mengscsen zuivere ! onder
handpalm en heeft p de chemische stof dieis getest. Het kan anders zijn indien
gebruiktin een mengse\ Het s raadzaam om te controleren of de hands(hoer\sn geschkt i voor et beoogdegebruk. omcat
de omstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van het type test van temperatuur, scht eer
gebruikt, kunnen de beschermende handschoenen minder weevsland bieden tegen de gevaavluke ot it o gevulg van
in de fysische Bewegingen, afbram veroorzaakt door contact met de chemische:

stfetckunnen e werkelke gebuisjd anzinik vekorten Voot bitende hemiclien ko itk de beangrieste focorsin

het kiezen van met een cheisd Inspecteer vé6r gebruik de handschoenen op een
defectof e Afbraakis de procentuele verandering in de perforatieweerstand gemeten
na continu contact met de tesi(heml(xller\ EN IS0 374-4:2019
ENIS0 37452016 i icali icro-organismen - Deel 5 terminologi

en prestatie-eisen voor risico’s met micro-organismen.

Waarschuwing! EN 150 374-5:2016 De

alleen
VIRUS/NIET GETEST

OP VIRUSSEN.
EN 165 jan tegen indringing van chemicalién - Deel 1: Indringing

nder condities van
EN 388: 2016 a glutvasthetla "
wzme £ Sy

BESC} HOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S.

an de
12 handschoen. Waarschuwing! Voor hands(huenen met tweeuf meer
ax. F  lagen geeft. N 3882016

Iaboratoryjnch a podstawe probek pobieranych wylznie 2z chuyneldoni odnos s wyacanie do badane substanc
chemicznej. Moze ona by inna, jesii rekawice 53 0dpow-
iednie do zamierzonego zytku, poniewaz warunki panujace w miejscu pracy moga by( t62ne 0d warunkow testowych w zaleznosci
od temperatury Scierania degvada(u 2 wzgledu na zmiany dotyzgce wlascuosc fiaycanych utywane rekawice ochronne mogg

substandji zahaczanie, pocieranie
ldegvadaqa wywoana kon(aklem 2 substancja chemiczng itp. mogg znazzqm skwuz rzeczywisty czas uzytkowania. W przypadku
zrg(ychsubstanq\(hgmm aspek, ktdry nalezy wzigé pod uwage przy wyborze

reka Przed uzyci 2y sprawdzic rekawice pod k

Tob iedoskonioke Tyko do iyt ecorazoweo, Degradaci ost wy2sena ko procentows omians odpornoscina rzeice
mierzone przy cigglym kontakcie materialu 2 substancia chemiczng. EN 1S0 374-4:2019

264¢ 5
przenikania
150 374-5:2016 &€ na penetracje jest okres i
‘odnosi sig wyfacznie do badanej probki.
WIRUS/NIE TESTO-
WANO POD KATEM
WIRUSOW.
N chemicznymi i 204¢ 1

OkeSlenie odpornosci na pzesiakanie.
EN388:2016 A Odpomote na éceranic Min. 0, Max. 4 REKNWICE CHRONIACE PRZED ZAGROZENIAMI MECHANICZNYMI.
+A1:2018 B 0dporos¢ na przeciecie Min. 0; Max. 5
c Odvorno na fozdarcie Min, 0;Max. 4
na przeki in. 0; Max.

4 Ostrzezeniel Dia lekaw\( o dwnema Iub kikoma warstwami ogdina

5.0 2 préektucie Mi
[ Odgomnsc Da przeciecia TON Min. &1
Max. F (EN 1S013997)
F Ochvona praed uderzeniem P < wynik ik testy
metoda,Coup” saje si miast
ABCDEF staje sig wynik testu odpormosc na przecigcia metoda TDM. Rekawic

niezabezpieczonymi czesciami
EN'511:2006 Whasciwosci Poziom  SKUTECZNOSCI  Ostrzezenie! EN 511:2006: ezeli rekawice skiadaja sie 2 r6znych
A.Zimno konwekcyjne Min. 0; Maks. 4 elementow, ktérych nie pofaczono na state, poziomy jakosci i
8. Zimno kontaktowe Maks. 4 skutecznosc ochrony odnosi sig do kompletnego zestawu. EN
C. Przenikanie wody 0 (tal 511: przy starannym doborze rekawic nalezy wziaé pod uwage
maksymalny stopiefi zagrozenia uzytkownika. Rekawica nie jest wodoodporna, jej zamoczenie moze spowodowaé
utrate wiasciwosci izolacyjnych. EN 511:2006, za!q:zmk 8 tabea B.1 pokaze ine parametry, kide nlety
ABC  uwzglednic. miedzy
termicznel wymagane] do ochrony w niskich |emperzturz(h Tabela w zataczniku B normy EN 342:2004 pnda]e
prayklady zaleznosci
EN IS0 21420:2020 REKAWICE OCHRONNE - WYMAGANIA OGOLNE | METODY TESTOWANIA
Klasyfikacja zrecznosci palcow: Min. 1; Maks. 5
DOPASOWANIE | ROZMIAR: Ws2ystkie rozmiary s zgodne 2 norma EN IS0 21420:2020 okreélajaca wymagania dotyczace
komfortu, dopasowania | zrecznosci, jezeli nie wyjasniono inaczej na pienuszs stonie letelina stronie pierwsze] anaiduiesg symbol

modelu o skmmnq diugosci, rekawica jest krgtsza od h; zapewnia

komfort p przykiad prac Dot el nosk wwa:zme wodsowiedhlo dopasowa-
nym Tozmiarze Zbyt luine ac ruchy
PRZ | :Najlepie] €w suchym i Inym opakowaniu, w
tempsmturm 0d +10° do +30°C.
KONTROLA PRZED UZYCIEM: Nalezy ¢ Kniet, fozdare, przebarwiet itp. Jezeli produkt zostat usz-
kodzony, Inej ochrony i powinien zosta¢ n 2y uzywat Kiadaj

g
P at 2y pamigtac, 2 o i i g
informacji

uKnEs TRWALOSCI: Ze wagledu na charakter materiatow zytych w tym produkcie nie mozna ustalic jego trwatosci uzytkowej,
poniewaz zalezy ona od wielu czynnikow, takich jak min. warunki przechowywania i sposéb uzytkowania.

PIELEGNACJA | KONSERWACJA: Do czyszczenia rekawic nie nalezy uzywat chemikaliow lub przedmiotéw o ostrych krawedziach.
Rekawic (hemouduomy(h nie nalezy prac.

het bot
cnnkhesthemmg P=Geslaagd worden van het mes tijc ir snijtest-resultate UTYUZA h e k
terwjl przepisy dmy(za(e ochrony svonow‘ska namva\negu
ABCDEF
i e e et Cobul e hhoenenyies e st Do handschoer it sz Worzypadis
EN511:2006 Eigenschap Prestatie ‘Waarschuwing! EN 511: 2006: als de handschoen bestaat it o pr informadji prosimy o

A. Convectiekoude Min Max.4  losse delen die niet permanent met elkaar zijn verbonden, gelden 2 EK
B. Contactkoude de prestatieniveaus en de bescherming alleen voor de complete NIE ZAWIERA LATEKSU [JTAK [X] NiE

C. Waterpenetratie 0 (Nlel voldaan): consiructie. EN 511 Wees zorguuidig b het kiezen van de uiste

joldaan) handschoen met betrekking tot de maximale genrmkersnlmstemng
Indien niet waterdicht kan de hands(hosn il isolerende eigenschappen verliezen als hij nat wordt, ENS11:
ABC 2006 Bilage B tabel B to Onderzoeken hebben
fos aangetoond niveau vereist is voor

bescherming in koude. De tabel in biage 8 van EN342:2004 s een oorbeeidvan dergelijke gegevens.
EN IS0 21420:2020 BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN
Vingervaardigheidstest: Min. 1; Max. 5

PASVORM EN MATEN: de norm EN IS0 21 comfort, pasvorm en beweeglijkheid,als deze
zaken niet worden toegelicht op de voorpagina. Als et symbool voor het korte model wnrdi eergegeren 0p de voorpagina, s de
teneinde het comfort 1d bij
fin D producten Producten di t 105 of te stia ztten beperken de boweging
bieden niet het optimale beschermingsniveau.
OPSLAG EN TRANSPORT: De producten kunnen het plaats, in de
verpakking tussen +10° +30'
INSPECTIE VOOR HET GEBRUIK: Controleer of ten, barsten, scheuren, vertoont Indien
P herming en moet het Gebruik nooit een beschadigd
product. Draag d een uit). g

regelmatig voor hygiénisch
gebruik. De gebruikstijd mag nooit hoger zjn Gon 8 ur (et erop dat. Neem voor
meer informatie contact op met aenna\s

iein dit product zijn gebruikt, houdt in dat de levensduur van dit product niet
fon worden bepeald angezen eze beinvioed wordt door vele factoren zoals aps\agamsland\gheden gebruik enz.

herp:
e bedoeld om
rontreinigd met chemicalién, fgevoerd in daarvoor
afgevoerd volgens de plaatselije milieuwetgeving
De handschoen bevat natuurrubber dat allergie kan veroorzaken
product vormen. Niet gebruiken in
geval van tekenen N r meer t op met Ejendals.

LATEX VRI) Oves X ceen

INSTRUKCJE UzYTKOWANIA - KATEGORIA Il
SPECYFIKACIA PRODUKTU ZNAJDUJE SIE NA STRONIE PIERWSZE]
Przed rozpoczeciem uzytkowania produktu nalezy dokfadnie przeczytaé  DEKLARACIA ZGODNOSCI
ponizsze instruke o> wwwejendals.com/conformity
OBJASNIENIE PIKTOGRAMOW 0 = poziom skutecznosci ochrony f
2agrozenia. X = rekawica nie byl i
Ostrzezenie! Produkt tak, aby zapewni skutecznosc 2e], 2godnie 2

aled, et hror
dlatego w warunkach zagrozenia obstaciam Chemicanymi b T oynkal sy zovsze 2achowet OSTOOSE Pozmmy fokosc
okreglono dia p hrony w miejscu pracy, gdzle obecne s3 czynniki

wplywajace na skutecznose ochrony, takie jak temperatura, tarcie, zuzycie itp.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE - CATEGORIA 11l
CONSULTATI PRIMA PAGINA PENTRU INFORMATII SPECIFICE PRODUSULUI
DECLARATIE DE CONFORMITATE
v wwwejendals.com/conformity
uafost

Parcurgeti cu atentie aceste instructiuni inainte de utilizarea produsulu.

EXPLICATII PRIVIND PICTOGRAMELE 0 = Sub nivelul p pentru
upu i de testare nepotrivi E
A 1 A protectia specificaté in EU2016/425 privind echipamentul individual de
protecti 3 individual de protectie
nup protecti prin urmare, i 1
i in alte situati 5 3 3 n stare nous si nu
reflects durata efectivé de protect itor fac precum temperatura,

abraziunes, degradarea eic

priasaaeiol pern:uluase Partea 1: Termmologle
EN IS

TYPEA,B,C L Acid sulfuric 96%
~ AL2018 Stbirea timpubi do Denetme P Dalma manusi Vi Acid anotic 650
lvelul 2 pen Sulfura de carbon N: Acid acetic 99%

itce Tio B hiveul 2 ponty 3 Substante chmcesTip € >
nivelul 1 pentru 1 substanta chimica

[ Nivel de permeatie [1 [ 2 [3 [ 4 [ 5[ 6

ABCDEFGHI ;L’:“:":‘a‘:‘e";‘":’ii] >m>3o»50>120>z4|){>4an‘ IA:emdeenl
JKLMNOPST

150 374-1:2016 3 ta durata reals a protectiei a locul de muncaisi nici diferentierea intre
amestecuri sau substantele chimice pure. Rezistenta chimicé a fost evaluats in conditii de laborator pe esantioane luate doar din

F: Toluen 0: Hidroxid de amoniu 25%

54 se verifice dacé manusile sunt potrivite pentru scopul utilizarii, deoarece conditille de la locul de munca pot diferi de testul de

i, in functie de temperaturs, abraziune si degradare. Cand sunt utilizate, manusile de protectie pot avea o rezistent3 mai mica la
substantele chimice periculoase, datorita modificérilor propriettilor fizice. Miscarile, tocirea, frecarea si degradarea, care sunt cauzate
de contactulcu substanta chimica etc pot reduce semnificaty timpul efectivde utlzare. i cazulsubstantelor corosive, degradarea

poate ficel mai important factor de luat se aleg manusile
examinati m te Numai de unica
rezistenteia perf urat dups contactul 1 ENS0 374-4:2019
chimicesim P 5 Terminologie
i cerin

Avertisment! EN IS0 374-5:2016 Rezistenta la penetrare a fost evaluata in conditii de laborator si se refers
numaila specimenul testat.

018: Determinarea rezistentel materialelor |a permeatia produselor chimice - Partea 1: Permeatia unui

produs himicfchid n condifi de contact continuu

€N 388:2016 IB\ ;ellgentél fhraziun Mi
ezistent3 [a talere Min.

+AL2018 ' Rezistents la ruj

RISCURILOR MECANICE.

D. Rezistent3 Ia parforatie Min. Avertisment! in cazul manusilor cu dous sau mai multe straturi,
pert _ o

E. Rezlslen ta la taiere TDM Min. cta in mod
timpul
EPricciels fnactp-reusi Testul G ristens e, ezl testu Coup 2 doar o
ABCDEF indicator, in timp ce testul TOM de rezistent3 la tiere este rezultatul
de performant3 de referinfa. Nu utiza aceste manusi i apropierea

EN'511:2006 PROPRIETATE PERFORMANTA Avertisment! EN 511:2006: n cazul in care manusa

A. Rezistent3 la frig de convectie Min. 0; Max. 4 ~confine componente separate care nu sunt interconectate
B. Rezistent3 la frig de contact  Min. 0; Max. 4 permanent,nivelurile de performant si gradul de protectie
C. Permeabilitate la api 0 (Respms) 1 (Admis) _se aplica doar i cazul ansamblurior complete. EN S11
Alegeti cu in func 3 a utilizatorului. Dacé nu este impermeabils,
manusasi este uda. EN511:200 B tabelul B.1 contine diferiti

ABC  parametri care trebuie luati in considerare. Studiile au indicat anumite corelatiintre acesti parametri i nivelul de
izolatie termica necesar pentru asigurarea protectiei in condifii cu temperaturi scizute. Tabelul mentionatn Anexa

2 EN342:2004 Ju d

ENISO DE PROTECTIE -C | METODE DE TESTARE
Testprhind dextafeadsgetelor Min. 1 Max. 5
Toa

ENISO 214 i potrivirea si
dexteritatea, daca nu se explica pe Dvlma pagina. In cazul i care simbolul privind modelul st esteindicat pe prima pagind ménusa
lucrari fine de montal. Purtati

doa prealargi sau pr
el optim de protectie.

st 3 n condifiiuscate s inambalajul original,la temperaturi
cuprinse intre +10° i +30°C.
FICARE 3ms 3 g3

ﬁsun, rupturi, Tn cazulin
stilizati niciodatd Puneti

care . tie optima si
(sau il i
si

un timp i Conta
informatii suplimentare.

PERIOADA DE VALABILITATE: Natura materileor utizate n acest produs face imposiii determinarea durate de viafs  acestui
produs, deoarece aceasta va i afectats de mulfi factori,

te cumuchi 2 i Manusile de
protectie chimica nu sunt destinate spalaii
s himice i i s
privind mediul inconjurator.
a iuc natur l
ALERGENI: Ac i un i i alergice. Nu utilizati produsul
incaz Contac
FARA LATEX Ooa X nu

PoKkYNY NA PouziTie - KATEGORIA 11
PRE INFORMACIE SPECIFICKE PRE PRODUKT POZRI PREDNU STRANU
VYHLASENIE O ZHODE
&b wwweejendals.com/conformity
¢ N

Pred pouzitim tohto produktu si pozorne precitajte tieto pnkyny
VYSVETLENIE PIKTOGRAMOV 0 = Pod minimalnou i

pndmbane testovadam é pre nid Al rukavice
Varovanie! Tento uvedenej v gmi G Jkonnosti
wwedergminiSe Nezabudae ek zeadna plc i i ze posk Gpind ochranu a pri
vystaven’ bo inym situdciam i i

opatrnost
na pracovisku v ddsledku inych faktorov ovplyviujicich

st uvedené pre produky
jkonnost, i

teplota, odreniny,

N Iso 37Luo1sl i i kemikalijami  A: Metanol J: N-heptan
1.del: B:Aceton K: Natrijev hidroksid 40 %

Twe 3 tveganji EN 1SO C:Acetonitril  L: Zveplena kislina 96 %
v AL:2018. Definition ufbleaklhmughllme through the oie b, Dicometan 1 o kislina 5%
). Ti y

paim(
D tounia s a3 emaive Tip & oot 3 a1 kersic. & Ogio e e o o
[ Stopnja i[172 134156 |Goietiamn P: Vodikov peroksid e
Najjrajsi tas >1053060>120>240) >4BD‘
ABCDEFGHI | pronicanja (min) LEtlacetat  T: Formaldehid 37%
JKLMNOPST
Opozorilo! EN 1SO 374-1:2016 12 trajanja zasti li
meSanicamiin Eistimi kemikaljami. Odpornost proti jlam je bila ocenjena v vzorcev, vzetih iz

dlani, in se nanasa le na preskusano kemikalio. Ce se uporabija v mesanic,je odpomost lahko drugatna. Priporotiivo je preveriti ali so
rokavice primerne za predvideno uporabo, saj se pogoli na delovnem mestu lahko razlikujejo od preiskusa tipa glede na temperaturo,
odrgnine in razkroj. Pri uporabi lafko zaititne rokavice fzikalnih lastnosti nevarni
kemikalij. Premiki, pregibanje, drgnjene, razkroj zaradi stika s kemikaij itd.lahko znatno zmanjgajo dejanski cas uporabe. Pri jedkin
kemikaliah je lahko razkroj najpomembne}3i dejavnik pr izbiri okavic, odpornih proti kemikalijam. Pred uporabo preverite rokavice
2a morebitne napake ali pomanjKijivosti. Samo za enkratno uporabo. Razkrojje odstotek spremembe v odpornosti proti prebadanju,
izmerjen po stalnin stikih z izzivno kemikaljo. EN IS0 374-4:2019

valne i ijami in mil izmi - 5. del: Izrazje in zahtevane

pred tveganji
ilo! EN 150 374-5:2016 bila ocenjena v pogajih inse
nanasa le na preiskusen vzorec.

VIRUS/NITESTH-
RANO ZA VIRUS!

€N 16523-1:2015+A1:2018: Ugotavljanje odpomosti materiala proti pronicaniu kemikali - 1. del: Ponicanie tekocih kemikaijpri

pogojih neprestanega stika.

EN 3882016 & Odpomost prot abrabi Najm 0naj 4 VAROVALNE ROKAVICE 24 ZA3EITO PRED MEHANSKIMI

+a1:2018 B0 ajm. 0; najv. 5 TVEGAN]I. Ravni zasite se merijo na obmotju dlani rokavic.

Broti prebadu Ry Opozorilol Za okavice z dvera ai ved plastm splosna

€ Odgomnst ot rereru Nay TOM,&: nalv.F Ksifiac

(EN 1501399

Y aS8lia pred udarci P=pazitiuno

ABcDeF  ndik

P
EN511:2006 Las(nns\ Zmogljivost
A. Ke 1z najm. D, naj .4

B. Kontaktni mraz na]m o;n
C Vodoudnnmusto(neuspeinn), 1 (uspesno) ustrezne rokavice priraedy izpostavljenosti uporabnika. Ce

mogliivosti. Teh rokavic ne smete

‘Opozorill EN 51.1:2006: te 50 okavice sestavlene iz lotenin
delov, ki niso trajno povezani, veljajo ravni zmogljivosti i
2aiite samo 2a celotni skiop. EN 511: Skrbno morate izbrati

ENIS0374-1:2016/ Ochranné rukavice chréniace proti nebezpetnym etanol J:nvheptén
12018 chemikliim a mikroorganizmom - 1. Cast: Terminologia a ceton K: Hydroxid sodng 40 % i vodoodporn , ko je mokra, izgubi Tabela B.1 v Dodatku B k standardu EN
TYPEAB,C 'y oblasti Acetonitril L Kyselina sirova 96 % 511:2008 prikazuie raziiche parametre, i jih morate upostevati U raziskavah o bile ugotovijene dolocene povezave
1S0374-1:2016/A1:2018. Definica asu prienu diaiou ichlbrmets ina dusién ABC  med temi parametri in ravnmi toplotne izolacile, potrebne za zaito v hladnih pogojih. Tabela, podana v Dodatku B k
rukavl(e  (Lugmic/min). Typ A > standardu EN 342:2004, je primer taksnih podatkov.
oVeR 2 pre 3 chemiklie, Typ C > croven 1 pre Siroubk Kyselina octovs 99% ENISO £-5pLO
e i F: Toluén : Hydroxid amonny 25% oK
L P 30% Preskus gibljivosti prstov: najm. 1; n
ABCoerGHI [Uroved [1]2[3]a[5]6] " TESNOST IN VELIKOST: \ise vehknsn Su kar zadeva udobje, tesnost in gibljivost, skladne s standardom EN IS0 21420:2020 ¢e to
DEFG Minimalne Zasy Etylacetit T Formaldehyd 37% ni po]aimeno na prvi strani. e je na prvi strani prikazan simbol kratkega modela, so rokavl(e krajSe od obicajnih rokavic, zato e pri
IKLMNOPST | prieniku (min.) ‘>10‘ >30‘>60‘>12°‘>240{>430‘ v v uporaba udob primer pri natanci e samo el e vt gl
fieo Dreve( oprijetiali ohlapni, b i in ne bodo 2a
\lajnv;nie! Eniso 374—1'2016 T odréza nG trvanlivost ochrany na pracovisku ani rozdiel medzi zmesami sHuAN]svm]z IN TRANSPORT: Najbolje hraniti v suhem ntermem ovstoru prvotnl embalaZl,pr (empera(ur\ med +10in
tymi ch v ¢ bola posiidens v P iskanych iba 2 dlane a
(yka saiba skusanej chem\kahe Tato odolnost mdze by odiisna v pripade zmesi. it G st ruka 16 na 3 , ali v rokavici, i luken), razpok, raztrganin, d. Ce je izdelek poskodovan, NE
, sa podmienky na pracovisku moZu it o 2avislosti od teploty, od di ¢ % Rokavice si i
Shuocvomé rukasice poskytovat mensiu udu\nusfpmﬂ nebezpecnej chemiili v dus\edku Zmien lyz\ka\nyth eno za dru i menjate. P imi kemik & ol preseci B ur
vlasmosu Pohyb, za(hyteme," i stykor ikdliou atd. mdzu viest' (upostevaite, it Vet informacij e na volio pi druzbi Eendals.

foby pou jch chemikslii mbze degraddcia preds(avova\‘ na]du\ezllem faktor, k(ury je potrebné zvazit pri vyjbere
rukavic oaamym voti memlkaham Pred pouzitim skomm\ujle fukavice z hfadiska akychkolvek defektov i nedostatkov. Iba na jecno
i ‘odolnosti proti merand kusobn

. Cast Terminologi

poziadavky na vyl v oblast i ych mil izmami,
Varovanie! EN 150 374-5:2016 Odolnost' voci prieniku bola postidend v laboratornych podmienkach a tyka
sa ba skiisanej vzorky.

VIRUS/NEBOU

chemikalii-1. & P z

€N 388:2016 A Odolnost vo odreningm Min. 0; Max. 4 OCHRANNE RUKAVICE CHRANIACE PRED MECHANICKYMI
B. Odolnc RIZIKAMI. Urovne ochrany sii merané v oblasti diane rulcvice.

0K radi lastnosti materialov, iz katerh j izdelan taizdelek, n mogote doloit oka Uporabnosti tega izdelka,saj
s vl St defavik. . pogell sk, i uprabe
NEGAIN Rokavi

ali s predmeti i
preduidene za pranie.
oot 4 3
i kilahko i
ALERGENI: Ta izdelek i . kibi ali tveganje za
U Vet informacijje na 3
BREZ LATEKSA  []IA Xl no.

KULLANIM TALIMATLARI - KATEGORI 11
URUNE 0ZGU BILGILER ICIN GN SAYFAYA BAKINIZ
UYGUNLUK BEYANI
&+ wwiejendals.com/conformity

Bu iirtin{i kullanmadan 6nce bu talimatlari dikkatlice okuyun.

. 0dol wtiu Min, 0; Max. 4
D. Ddolnnst’voﬂprepl(hnuuur‘lln 0; Max. 4 _ Varovanie!

€. Odolnost' ot prerezaniu TOM Min. A; Max. icia EN 7 g
FN 15013997), j \/ prif &
Ochrana pred nirazom P=Uspesng priechod [ e Uste e
ABCDEF y sk prerezaniu TOM.
EN511:2006 Vlastnost’ Vykonnost' Varovanie! EN 511:2006: ak sa rukavica sklada zo samostatnych

A. Konvektivny chlad in. 0; Max. 4 Casti, ktoré nie st trvalo spojené, uvedené drovne vykonnosti a
B.Kontaktny chlad  Min. X.4  ochrana platia len pre tplne zostaveny produkt. EN 511: Pri vybere
C. Prienik vody 0 (Zlyhanie); 1 (Uspech)  sprévnej rukavice vzhradom k maximalnemu vystaveniu pouzivatela
zachovavajte opatrost. Ak nie je rukavica vodotesna, mdze prijej namoteni dojst k strate izolacnych viastnosti.
Norma EN511:2006, dodatok B, tabufka B.1 znazorfiuje r6zne parametre, ktoré je nutné zohfadnit. Stidie
ABC  preukizai existencusichvetahou medltymito parametran vt tepelnjzlicie tord e potcbn
v chladnom prostredi. dodatku B normy EN342:2004 predstavuje
ik takjeht cijor
ENISO € - V3EOBEC
Skiiska obratnosti prstov: Min. 1; Max. 5
MERANIE A URCENIE VELKOSTI: Vietky velkosti zodpovedajti norme EN ISO 21420:2020  hfadiska pohodiia, velkosti a obratnosti,
ak nie je uvedené inak na prednej strane: nk Je na Dlednej strane uvedeny symbol pve Kkrétky model, mkamca e kratSia ako bezna
rukavica, aby / napriklad dukty
vhodnej venmsn Brodukty Kioré 56 s volbé et 1S tesné. bk ohmeczouat poybivost et podkyovat optmaina
Grove ochr

ATESTOVACIE METODY

PREPRAVA A sKumovumE- i a gndinom baeni pri tepote +10 - +30C
KONTROLA PRED POUZITI i i farby a pod. Ak déjde k
poSkodeniu produktu, produkt NEBUDE puskytova( opllma\nufunkmosl amalby. Dy(zhkwdwany Nikdy nepouzivajte poskodeny

produkt. Rukavice si gl
nemal nikdy prekroit 8 hodi G é alie maj i [ i
spolotnost Ejendals.

TRUANLIVOST PRI sxumuunm Vzhfadom na vastnosti materiélov pouitjch v tomto produkte nie je mozné jeho trvaniivost uret,
p P nohymi faktormi, ako Kladovania, sposob pouzivania atd

ieajte.

Aunuian i ic Zi predmety y a
e si urgené na pranie
UKVIDAC é chemicaliami musia b évspra cenjch nadobich a v sdlade s mi
legislativou tykajticou sa ivotného prostredia.
d pritodn kauéuk, ktory méze spésobovat alergie
ALERGENY: Tento produkt ma Jcky, Kioré mé tizko z ladisk g i Nepouivate v pripade
priz fals jte spolocnost'Ejendals.
NeoBsAHUJE LATEX []Ano [X] Ziaony
NAVODILA ZA UPORABO - KATEGORIJA 111
INFORMACIJE O IZDELKU SO NA VOLJO NA PRVI STRANI
Pred uporabo izdelka skrbno prebente ta navodila. oS,
‘wwgjendals.com/conformity
RAZLAGA PIKTOGRAMOV 0= X= presks
Opozorilo! Ta izdelek je zasnovan tavijanje zasite, o i
i i Ppa upostevajte, 5 tite, zato
morate biti g 3
s Kivplva ivost, kot so temperatura,obraba, razgradria it

SIMGELERIN ACIKLAMASI 0 = Igil tehiike icin inin altnda X= Test testyontemi
eldiven g
Uyarit Bu Griin, asagida ile, @ Ancak
hichir kisisel (KKE) tamk @ g el a diger yiksek riski
Kalindiginda @ leri, yeni icin gegerlidir ve sicakiik, asinma,
bozulma 2 x
IS0 374-12016/ Tehke dmyesalar ve mikrorganizmalarskas laruyucu
eldivenier - B wasal iskler icin terminoloji ve
m-e C Klilikleri. EN ISO
ne. B i v/dak.). Tip, - Nitri
A>6 TipB>3 v
Tip C> 1 kimyasal iin seviye 1. f N:Asetik asit %99
[ Gegirgenlik sevivesi | 1 [ 2 } 3 } 4 } 5 } 6 | G: Dietilamin P: Hidrojen peroksit %30
nimum gecis 5 1, i : Hidroflorik asit %40
ﬂ“&uo',;'} siiresi (dak.) PRI kit asetat : Formaldehit %37
Uyaril EN I '4-1:2016 Bu bilgi lanindaki veya kams\m ve sal k\myasa\\ararasmdakl farklihg
yansitmaz. Kimyasal dayaniklilik ya\mz(a avug iginden al laboratuvar ke /e yalnizca test
edilen kimyasallaria ilgilidir. Kansim kuHam\dlgmda farkl olabilir. Callsma alaning: D;uHar slcakhk, asinma ve delinmeye bagh
olarak tir testinden farkilk g kulanim icin &
klikl kimyasallara karsi daha az dayanikli olabil
Kimyasal vb. le temastan kaynaklanan etk cesome s st Ko sreent belirgin sekilde azaltabili. Asindinci
Kimyasallar cin, kimyasallara dayaniki eldivenleri segerken faktdr olabilir
hatali veya kusurlu olun. Yalnizca tek kullanim icin. Bozulma zorlayici kimyasalla
1 yiizdesidi EN IS0 374-42019

stirekli temastan sonra dlgiilen delinme dayanikiig
Tehlikeli

pi igin

ve performans gereklilkleri.
Uyarit EN IS0 374-5:2016 Gegirgenlik direnci laboratuvar kosullan altinda degerlendirimistir ve yalnizca test
edilen 6rekle lgiliir

VIRUS/VIRUSLER
ICIN TEST EDILME-
MEKTEDIR.
gegirgenligi direncinin tespiti - Bslim 1: Stirekli temas kosullan altinda

s kimyasallarina gore gesirg o
EN 38 s kavemet Min ; ks, 4 MEKANIK 51 KORUYUC

+A1:2018 geml;“l; mﬁgvl",:gave"\eﬂ Min, 0 Maks. 5 Koruma seviyeleri, eldiven ayas1 bélgesi

D, Delinme muavemetr i O v Glciilmilstiir. Uyari! ik veya daha fazla etmani cdvenier

o)
Biak kesmesi Mukavemet TDM: Min. A; Maks. £ iin EN 3882016 +AL2018 genel smfiandmas, en ds
Katmanin performansini yansitmayabil. Kesim direng testi

- Lapisma Kotumas: PeGeser srasinda matlastima sin, kupe test sonuglan, yalnizca

ABCDEF belieyjcidir Bu eldiveneri hareketii pargalanin veya
EN'511:2006 OZELLIK PERFORMANS  Uyari! EN 51 olarak baglanti ol

A. TASIMA SOGUKLUGU MIN. 0; MAKS. 4  ayn parcalardan olusuyorsa, performans seviyeleri ve koruma sadece
B.TEMAS SOGUKLUGU MIN. 0; MAKS. 4 tim eldiven icin gecerlld\r EN 511: Maksimum kullanici maruz kaima
C.SUNUFUZU 1 rak

(BASARILI) Suya dayaniki neguse eldwen \slaksa ya\mm ozelliklerini kaynedebmr
EN511:2006 Ek B tablo B.1'de g rastirmalar

ABC  buparametreler ile soguk kosullarda koruma yalitimi s

belamis EN342,0004 standad Ek B vrien talo b verlrin i Grmegidir
EN IS0 21420:2020 KORUYUCU ELDIVENLER - GENEL GEREKSINIMLER VE TEST YONTEMLERI
Parmak beceris testi: Min. 1; Maks. 5
ELE OTURMA VE EBAT: T boyutlar, ahat.leatuma e bece| aisndan &n say da agiklanmamissa EN IS0 21420:2020
standardina uygundur, On sayfada kisa model semboli goriilyorsa, ince m ibi Gzel amaglar cin konforu artirmak amaciyla
eldiven, standart bir eldivenden daha kisadr. Sadece uygun ebattaki e ko, Cok gevsek veya cok siki irinler hareketi kisitlar
ve optimum koruma seviyesi saglamaz.
SAKLAMA VE TASIMA: ideal olarak kuru ve karanlik ortamda orijinal paketinde +10°le +30°C arasi sicaklikta sakians
KULLANIM ONCESi KONTROL: Eldivenlerde delik, catiak, yirtk, renk deisimi vb. olmadigini kontrol edin. Urin hasar goriirse, ideal
korumayi SAGLAMAZ {riini kullanmayin. seferde giyin (ve Hiyen
agisindan & (bazt ki
daha kisa olduguna dikkat edin). Dana i DHg\ icin Ejendals e ietisim kurun.

kosullar, kullanim vs. gibi pek cok faktorden
ekienecesi i bu rinin o belirenememekeds.
BAKIM: Eldivenleri temizlemek icin herhangi bir kenarl nesneler

ve yerel

IMHA:
Eldivenler, alerjiye neden olabilecek dogal kauguk icerir



reaksiyon fiski tasiyabilecek bilesenler igerebilir Asin duyarlik belirtleri durumunda

ALERJENLER: Bu irin, potansiyel aler
Kul Daha fazla bilgi i}

LATEKS ICERMEZ [ ever K] HAVIR.

INSTRUCOES DE UTILIZAGAO - CATEGORIA 11l
CONSULTE A PAGINA INICIAL PARA INFORMACOES ESPECIFICAS SOBRE O PRODUTO

DECLARACAO DE CONFORMIDADE
b w

Leia atentamente estas instrucdes antes de utilizar este produto. "
wwejendals.com/conformity

Exmmcﬂo DOS PICTOGRAMAS 0 = Abai i ificado X= Néo
teste ou 0 método de do & das I
foi concebido i 3
\dos. No entants q de EPI po gurar uma A ter
trabalho, devid fatores que influenciam o
esempento s como a temperatur,  abresio. 3 dEgrada;au entre outros
ENIS0 37412016/ i Metanol J:nHeptano
g P i K: Hidréxido de sédio 40%
wm\ n,: EN1S0 374-1 5 A'cidn sulfirico 96%

/A1:2018. Definicdo do
palma da luva (1 ugm/cm¥/min.. Tipo A > nivel 2 para ;
6 produtos quimicos, Tipo B > nivel 2 para 3 produrtos & Bissufureto de
quimicos, Tipo € > nivel 1 para 1 prodto quimico carb

Aado acético 99%
0:Hidréxido de aménio 25%

EN 388:2016 A. YCTOWYMBOCT Ha NPeTPHBaHE MUH. 0; MaKC. 4 PbKABMUM 3A 3ALLTA OT MEXAHUYHI PUCKOBE.
+A1:2018 D, YCTOAMBOCT Ka pOp3BaHe MW, 0; MaKC. HMBaTa Ha 33ULMTa Ce WIMEPBAT B O6NACTTa Ha ANaHTa.
s CocTp npeareT !

B CTo e un passacoane, w0 vakc,4  TDEATPRXASINE a1 e

I, YCTOWYMBOCT Ha NPOGMB: MHH. -n0st o6LuaTa knacucpukaLms EN 388:2016 A1:2018

A ToM chnwsnc(vg;‘algggg;s;;re Vi K HOKC € 2 i 01 Pk XapokTEpHETAA G

CocTpu npeaMeTy. Hai-BbHLWHMA CoiA. MNPy 3ary6a Ha CBOIACTBA Ha HOXa
ABCDEF  NOBDeMe Ha TECTBakHe 32 YCTOMMABOCT coupe rec

DM DO

ocT TojiHoCTA

EN'511:2006 CBOVICTBO PAOTHA XAPAKTEPUCTUKA 511:2006: ako wCToN oT
A. CTYA YPE3 KOHBEKLIAS MUH. 0; MAKC. 4 OTASAHY HaCTU, KOUTO He Ca NOCTORHHO NDUKDENeH eAHa KbM
5. CTYA YPE3 KOHTAKT MUH. 0; MAKC. 4 a DaGOTHUT XapaKTEPUCTUKY 1 HBOTO Ha 3aUMTa BaxaT
B. NPOHVKBAHE HA BOAA 0 (HE MO 1D OKOMNEKTOBaHa Ana phKkaguua. EN 511 Mpit w360p

V3APXKA); 1 (M3ABPXA) P TpAcea Tenenta

Ha MAKCUMANHO U3NTaHE Ha NOTDEBUTENS Ha PUCK. AKO HE & BOAOYCTORNMEA, NP HAMOKPSHE PHKaBILIATA MOXe:
ABC  Aa3ary6u n3oavpauyTe cv ceoiicTea. ENS11:2006 M B Tabnua B.

niapaMeTpw, KouTo Tpscea nOKa3BaT, Je Chllg

MEXAY NapaMETDHTE W HABOTO Ha TONAOU3ONALUAS, HEOBXORUIO 33 33LATa P CTYA, TaWILATa, noMecTeHa &
Ipunoxerue B Ha EN342:2004, € npUMep 33 0A0GHN ABHHA

EN IS0 21420:2020 3AWVTHI PbKABULY - OBLLIV M3CKBAHWS 1 METOAM 3A U3NUTBAHE

‘TeCT 32 NOABIXHOCT Ha NPLCTHTe: MUH. 1; Make. 5

BOPMA M PASMEP: Bcyiin pasiepit CoTBeTCTaT Ha EN IS0 21420:2020 3 YAOBCTEO, FONEMUHA W NOABUXHOCT, OCBEH aKO Ha

Ha\aNHaTa CTpaHILA He € NOCOMEHO APYIO. AKO Ha HaUANHATa CTPAHYIL @ U306Pa3eH CUMBONGT Ha NO-KbCR MOARA, PHKaBULATA

€ N0-KbCa OT CTAHAGPTHOTO C Lie OCUTYPABAHE Ha NO-BICOK KOMGIODT 32 CEUIMANHY LISV - HANPIMED 3 MPELIN3HA MOHTaXHa

\Nmemepermea;an [1]2[3] 456 ‘FTqueno

ABCDEFGHI | Tempos mini > ‘Hm raturanos: Acido uordrico 40%
10/>30|>60/>120|>240|>480 ra-hidrofuranoss: Acido fluoridrico
JKLMNOPST | penetragio (mm) : Formaldeido 37%
Avisol EN IS0 374-1:2016 Estai 0 local de trabalho ou a diferenca entre misturas
e produtos quimicos puros. A resisténcia a produtos quimicos f s de laboratd tir de amostras reti
apenas da pal relagio aos i tados. Poders ser diferente em caso de 50 numa mistura

te:
Recomenda-se que verifique se as luvas sio adequadas para a utilizagio pretendida, uma vez que as (ondn;nes no Iaczl de trabalho
podem ser diferentes das do teste de nuo dependendo da temperatura, da abasso ¢ da degradago. Quand asluvas

menor bropredacis fiscas.
Vovmenon puxes, ficcio, 5 pelo contacto com Doderau reduzir
P 3. Para produtos 30 pode ser o iaml mals importante a considerar 20 escolher
tilizaggo, insp feitos ou imperfe
seaser A degradacio & a alteragio d 0, medida ap6s o contacto
2 i €N IS0 374-4:2019

g
! EN IS0 374-5:2016 A resisténcia a penetragdo foi avaliada em condigdes de laboratdrio e apenas em
relagio ao espécime testado.

60Ta. HoceTe CaMOo NOAXOASL pa3Hep MPOAYKTH. MPOAYKTH, KOUTO Ca TBEPA XAAGABH WA TBLPAE CTErHATH, OrpaHMIaBaT
ABIXEHUETO 1 He OCrYPSIBAT ONTUMANHO HBO Ha 3aUMTa,

CBXPAHEHWE W rPAchnvr. Vieansn yChoBWA 33 CbXpaHEHUE: Ha CyXo W THIMHO B OpUTUHANHATa ONakoBKa NpY TeMNepaTypa
Mexay +10°%

NPOBEPKA nPEAu YNOTPEBA: Mposepete Aana no PEGEULAT 50 AL AT G HEHEIUKO BT 12
AK0 MPOAYKTLT € N0BPEARH, TOfA HE OCHTy kora He wanonssaiire

noBpeaeH 3a xrveruHa
T7a Ha ynoTpe (sa6enexKa: HAkon 32 NPOHUKBaKE),

3a nosetie uHchopHauvs ce cabpxere ¢ Ejendals.

CPOK HA FOAHOCT: Mopaav ectecTsoro npu Hanpasata Ha OKLT My Ha FOAHOCT He.

MOXe A3 GbAe OnpeaeneH, Thii KaTo TPAGBa A3 Ce VMT NPEABIA MHOXECTBO O aKTOpH, KaTO HANPHIMep Pa3AUHHUTE YCAOBMA Ha
CoXpaHeHIe, HaUWIH Ha WANON3BAHE 1 T. H.

PIDKA U ocTpnp

PLKGBALU He MOTT 43 Ce Nepar.

M3XBLPNSHE: Pokasiuye, e I, e
CLOTBETCTBME C MECTHOTO 3aKOHOART

PEKIBULATE CbABPXa ECTECTBEH Kawyk KOVTO MOXe A3 NPU-WHY aNePUs

AREPTEHH: Tosu nponyk OMTO NpeACTaBARBaT T 32 aneprinHu peaum. He
Ejendals.

HE CbABPXA NATEKC. [JaA [X] He

WIRUS/LUVAS NAO
TESTADAS QUANTO
AVIRUS, Uﬂ UPUTE zA UPORABU - KATEGORIJA 111
EN165 30 da resisténcia do material 5 fmicos - Parte 1: 5
ot i laudo am con s s POGLEDAJTE PREDNJU STRANICU ZA INFORMACIJE O POJEDINAZNIM PROIZVODIMA
EN388:2016 A Resist abrasdo Min. 0:Mix. 4 . LUUAS DE PROTEGAO CONTRA RISCOS MECANICOS. Os v - ” " 3 /ZIAVA 0 SUKLADNOSTI
esistencia ao corte de lamina Min. 0; Max. S0 530 medi ir da s
AL2018 ¢ Resistencia 20 fasgamento Hin 0 Hax 4 Paljivo protitajte ove upute prije upotrebe proizvoda. & wwiejendals.com)conformity
Resisténcia 3 perfur 8 -
BB P i, X: Mo, £ geral da EN 3882016 +A1:2018 nio feflete necessariamente IKTOGRAMA 0 = ispod min P X=nij i
(EN 1S013997) _ nije rukavice
. Protego contra o impacto P=Aprovado durame 0 teste de resisténcia ao corte, 0s resultados do teste navedene u EU 2016/4 bi detaljni podaci o
5 razinama performansi navedeni su u nastavku. Medutim, uvjek imaj nitijedan 3 2e p
ABCDEF tpunu zastitu te uvijek steizlozeni s
performar stanj tvarr i 8 &

TOM
N3o use estas luvas na proximidade de elemenws em
‘movimento ou de maquinas com pecas sem proteco.
EN'511:2006 Propriedade Desempenho  Aviso! EN 511:2006:se a luva for (onsmulda por pecas separadas
A.Frio por convecgdo  Min.0; Méx. 4. que ndo estefam inteligadas permanenemente,os e de
B.Frio de contacto  Min. 0; Max. 4
C. Penetragdo de dgua 0 (Repmvado], 511 Deve ter cuidado a0 escolher a luva correta quanto o isco
(Aprovado)  méximo a que o utilizador esta exposto. Se no for impermedvel, a

as propriedades de e estiver molhada, EN511:2001 1mostra
ABC  virios parametros g nsiderados. Estudos Ges entre esses parametros
ivel de i érmic para proteger es de frio. O quadh ttado no Anexo B d:

EN342:2004 & um exemplo desses dados.
ENISO PROTECA METODOS DE TESTE
Teste de destreza do dedo: min. 1; max. 5
AJUSTE € TAMANHO: Todos os tamanhos cumprem a norma EN IS 214202020 em termos de conforto, ajuste e destreza, se ndo
explicado na pagina inicial. Se o simbolo de modelo curto estiver indicado na pgina inicial & povque 2 luva € mais pequena que uma
Iuva niormalpara aumentar o conforto para i especas - or exemplo

tad nio 'nme(ema

onivel ldeal de pmte;ae

idealmenty luz, entre

|Nsps§m ANTES DA UTILIZACAO: danificado, NAO eliminado. Nunca utilize
um produto danficado,Coloque (outre) s luas uma de cada vez. Substita as mvas vegmavmeme para uma maor higiene. O tempod de

a aenaa\s para mais informades.

PRAZO DE 3 dos mat ser determinada

i v utilizagio, etc.
CUIDADOS E ¢ i tiagud: as luvas. As luvas
para produtos quimicos ndo deve ser lavadas.

A

coma legislagdo ambiental local.

um potencial Ges alé Nio

Contac
ISENTO DE LATEX []siM X nao

VKA3AHUA 3A ynoTpesA - KATEFOPUSA 1l
BWDKTE HAYANHATA CTPAHUUA 3A CNEUNPUYHA NHPOPMALNS 3A NPOAVKTA

BHUMaTeNHO NpOYeTeTe YKa3aHATa, NPEAN A3 U3NOA3BATe TO3M AEKNAPAUMS 3A CbOTBETCTBUE
NPOAYKT. M www.ejendals.com/conformi
TBAKVBAHE HA NUKTOTPAMUITE 0 = noa 733 CooTBeTHATA

Ha Tec
peAUpeXete o TG & TpEsHa34ie 3 CHYDH SALTa B CTBETCTRR ¢ EU2OLE425 3 VI cnacio
UKy, TDAGB A3 Ce UMA NPEABIAA, Ye HAMa ATIC, KOUTO OCUTYpABAT MbAHa

koji uqe{u i performanse, kao §to su lemperamra hahame Taspadanie td
ENIS0374-1:2016/
AL:201¢

-1.dio jevana svojstva za kemijske rizike. EN
oeABC 1503741 2016/ALZ016, Unidvanie viemena radors st Sumpor Kl 9%
oz dlan rukavice (1 pug/em?/min). Vrsta A > razina 2 D Diklometan  M: Dutitna Kiseling 65%,
Kemkaln UrSta B a2 a3 Kemikale, ursa ¢ > rina B e id M. e e oot
Lzalemialiu. :Toluen 0: Amonijev hidroksid 25%
[Razina prodiranja  [1[2 3[4 [ 5 [ 6 | gpietiamin P Vodikov peroksid 30%

Minimalno vrijeme ‘>1u‘>ao‘>so‘>1 | } }

Aacmu prodora (u minutama) I: Etil-acetat T: Formaldehid 37%
JKLM
Upnmmmel ENISO 3 varno trajanje zastite na radnom miestu i razliku izmedu mjesavina
éistin kemikalia. Otpornost na kermka\ue ispitana je u Iaburaturusmm uvjetima samo na zorcima dlana i odnosi se samo na \spltanu
kemikalij. mieavini. Prept provieritijesu li
predvidenu upotrebu zato pig se uwell na radnom miestu mugu razlkovatiod isptvanja urste ovisno o temperatur, haban]u i
razgradnji. Priliom upotrebe biti pasne kemikalile zbog promjena fizitkih svojstava,

Pokret],zapijanie, tijanje, azgracha uzrokovana dodirom adje
Tijet o nagrizajucim kemikaljam, razgradnja moze biti najvaznij imbenik ko treba uzeti u obair prikom odabia rukavica otpornin
na kem\ka\us Prije uvunebe pleg\sda]le ima li na rukavicama oStecenaili nedostataka. Samo za Jednukra(nu uuunebu Razgradnia je

post anj
" Rokauice 2 26t ih kemikalija i mil izama -5. dio:
tizike od mikroorganizama.
Upozorenjel EN IS0 374-5:2016 Otpornost na propustanje ispitana je u i i se

samo na ispitanu vrstu rukavica.

a1 dio: Upifanje teku uuetima
stalnog dodi
€N3852016 A Otpomostna n?gsalrelmje i g4 RUKAVICEZA ZASTITU OD MEHANKCKIH RIZKA.
+A1:2018 B . Fasiveathe mfors e i car dcvien
S mpa{.’,‘,‘,‘,i'[ na P‘F;’:}" T Ak renjel Za rukavice koje imaju dva i vise slojeva
. tpornostna presiecanie TOM, min. Simaks. £ optenta asfhacia prema norml EN 3882016 - AL2018
[EN 130 1399, ne odrazava nuzno performanse vanjskog sloja. Nemojte:
- Zastita od udarca, P= prolaz upotrebljavatiukavice u biizini pokretnin dijelova i strojeva s
ABCOEF nezasticenim diclovima.
EN511:2006 Svoistvo Performanse  Upozorenjel Norme EN 511:2006: ako se rukavica sastoj od
. Konvektivna hladnoéa min. 0; maks. 4 oduojenih dielova koji nisu trajno povezani, razine performansii
A Kontaktna hladnoa min. 0; maks. 4 _zaitita ochose se samo na cielokupni proizvod. EN 511 Rukavice.
C. Vodonepropusnost 0 (Pad): 1 (Prolaz) teba pazi s obzirom izlozenost korisnika
U normi EN 511:2006, Priogu B, tablci B1 pikazani su razni parametri koje treba uzeti u obzr Istrazivanja su
uturdia odredene korelacie izmedu ovih parametara i razine toplinske izolacije potrebne za zastitu u hladnim

3auTa, 3a108a aborHuTe a3 HOBU MpOAYKTU U He: ABC  uvjetima. Tablica u Prilogu B norme EN 342:2004 primier je takvih podataka.
nocougar Aeiic T ENISO €- OPtIZAHTlE\III N
Ta, Hanp. Temnepar, CHCTORHMETO U AD. Isitvanfe pokretivostiprst: Min. L, ma 50 2162020203 os o et .
ENIS0 37412016/ A Meranon e suvelicine u skiadu s hormom 2a udobnost, dobru mjeru | pokretfivost, sim ako nije
AL2018 . MMKpOOPTaHHSA, LA 1+ TeprmHONOTA N HaMCGaIWS 33 B s E“Rp:;sm“u‘“"m“fa potv ioj Akoje na prednjoj stranici ratki model, u tom je lutaju rukavica kraca od
TYPEAB,C  X3DaKTEDACTHKWTE NDH XUMM4HM onacHocTH. ENISO 374-  C: pueromutpun  M: A3oTHa kicenua 65% ne rukavice kako bibila 2 rimjerice za precizne radove sastavjanja. Nosite samo proizvode
1:2016/A1:2018. $ g apteveline.Pimio Kol preShok I e oG e poteHeoet et oo oplmain aing s
me e T e 5 mowesosmon m o i g s vty 1 10150
XMMKana, Tun C > HuBo 132 1 xuMmKan. Aucyndbat 25% ” s et b ! ja nije zmijenila
F: Tonyen on proizvod.
[Huso Ha [172[3[4aT5[6]g 30% jednu pojednu. trebalo biti duze od
ABCDEFGHI | Munamannio gpeme 3a | ol el ool 4ol oo ju krac p s Stvu €
JKLMNOPST (MUH) (i | VIJEK TRAJANJA: Zbog prirc i njegov vijek trajanja utjetu mnogi
T: Popranaexa 37% Cimpeni g 1 o poane porebe
ENIS0 374-1:2016 33 nein T Ha 3auMTaTa NIEGR potrebl i trebale prat
B AGOTHa CPeAR AW 32 PaSAVIKATA MEXAY CMECH 1 WICTH XAMVKaNA, XUMIAYECKATa YCTOR-MBOCT € ONPeAeneHa B AaBOpaTOpHA abrinutiuza o i akonima o
ycrosits o oo B ananTa, TecTBaHUA XAMIKa cecu peaynTaTiTe 2attit okolisa. )
MOXE A2 BADHPAT. KOHKpETHaTa YNOTPEsa, Thil KaTo a gumu k .
e e W A e O OB T BSOS evmepATYPA TOORE A PG I i ije. Nemojte ga ke
TIpH V3NCA3BHE 3ALIATHATE PLKAEMLIA MOXE A3 NOSBAT N10-CAG3 YCTORHMBOCT Ha ONACHHS XAMUKAA NOPAAM NPOMEHY B8 vise Ejendals.
DUMIECKUTE CBOACTBR. ABYKEHUS, 33KNCUIBaHE, TPUHE Y PA3rDAXAZHE, MDEANSBUKGHU OT KOHTAKT C XAMVKGNa 1 AD, MOXE NE sADRZI LaTeKs [] DA K ne

A2 HAMAST 3HAUUTENHO ACTICTBATEAHATA NDOALAXVTENHOCT Ha YNIOTPEBa Ha PhKkasMLITe. MDY PABOTa C KOPOIMBHA XNMAKaN
Pa3PAXAIHETO MOXE A @ Hali-BAXHUAT HaKTOp pu 60p o VCTOMMBM Ha XUMUKaNW PbKaBiLY. MTpeavt yioTpeGa nposepeTe
noTpeca. npomsia 8
JeToanB0CTTa i OGBS WM Ens A nplmw\xwe/\en KOHTaKT C arpemsmn xumuncan, EN SO 374-4:2019
Yacr 5 Tep "

npeaynpexaenwe! EN IS0 374-5:2016 YCTOAMMBOCTTa Ha MPOHUKBAHE € OPeAENeHa B AaBOpaTOpHI
YCAOBUS Y C@ OTHACA 3a TECTBaHWA o6pasel,

BUPYC/HEE
NPABEH TECT 3A
BUPYC.

TOWMBOCTTa Ha N Yacr 12 e
XAMIKaNA DU YCAOBWS Ha NPOABAXHTENEH KOHTZKT.



